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1. CURRICULUM VITAE

David PECH LAAS-CNRS
Chargé de recherche CNRS 7 avenue du Colonel Roche
Célibataire, 1 enfant 31400 Toulouse, France

Né le 28 mars 1976 (Schiltigheim, France). Tél : 05 61 33 68 37, dpech@laas.fr

Lauréat ERC Consolidator Grant 2017 (3D-CAP)

THEMATIQUES DE RECHERCHE

Mes activités de recherche concernent le développement de micro-dispositifs de stockage de
I’énergie électrique (micro-supercondensateurs & micro-batteries Li-ion) pour l'autonomie des
systemes embarqués : électronique nomade, réseaux de capteurs sans fil, Internet des Objets... C'est
une thématique pluridisciplinaire qui s’articule autour des micro et nano-technologies, de la science
des matériaux et de I'électrochimie.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Chargé de recherche CNRS Depuis 2010
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systemes

Post-doctorat (LAAS-CNRS) 2008-2010
Mise en ceuvre de la thématique “micro-supercondensateurs”.

Post-doctorat (Université du Québec a Montréal, Canada) 2007-2008
Réalisation de supercondensateurs hybrides PbO,/carbone activé.

Doctorat en électrochimie (INSA de Lyon) 2004-2007
DEA en sciences et génie des matériaux (INP de Grenoble) 2002-2003
Consultant a la société Umanis 2000-2001
Scientifique du contingent rattaché a la société Sorapec 1999-2000
Ingénieur diplomé en chimie des matériaux 1999

(Polytech’Paris - Université Pierre et Marie Curie)

PROIJETS

e MIDISTOCK (ANR Jeunes Chercheurs) : Intégration de micro-dispositifs innovants de stockage de
I’énergie embarquée. Début : 1° mars 2012 (3 ans), budget 252 907 €, réle : coordinateur (Pl).

e SMARTER (ANR CHIST-ERA) : Smart Multifunctional Architecture & Technology for Energy-Aware
Wireless Sensor. Début : 1°" novembre 2012 (3,5 ans), budget 431 521 €, role : partenaire.

e MATFLEXEND (projet européen FP7) : Materials for Flexible Energy Harvesting Devices.
Début : 1°" octobre 2013 (3 ans), budget LAAS : 227 357 €, r6le : responsable scientifique.

e 3D-CAP (ERC Consolidator Grant) : 3D micro-supercapacitors for embedded electronics.
Début : 1°" avril 2018 (5 ans), 1 673 438 €, rble : coordinateur (PI).
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE

23 publications (dont 20 revues), 1 brevet, 46 communications (dont 9 invitées), 2 ouvrages.
> 2500 citations (homepages.laas.fr/dpech)

5 Publications significatives :
(auteur correspondant souligné)

e N.A. Kyeremateng, T. Brousse, D. Pech, “Microsupercapacitors as miniaturized energy storage
components for on-chip electronics”, Nature Nanotechnology, vol. 12, p. 7-15 (2017).

e A Ferris, B. Reig, A. Eddarir, J.-F. Pierson, S. Garbarino, D. Guay, D. Pech, “Atypical properties of
FIB-patterned RuOyx nanosupercapacitors”, ACS Energy Letters, vol. 2, p. 1734-1739 (2017).

e A Ferris, S. Garbarino, D. Guay, D. Pech, “3D RuO, micro-supercapacitors with remarkable areal
energy”, Advanced Materials, vol. 27, p. 6625-6629 (2015).

e T.M. Dinh, A. Achour, S. Vizireanu, G. Dinescu, L. Nistor, K. Armstrong, D. Guay, D. Pech, “Hydrous
RuO,/carbon nanowalls hierarchical structures for all-solid-state ultrahigh-energy-density micro-
supercapacitors”, Nano Energy, vol. 10, p. 288-294 (2014).

e D. Pech, M. Brunet, H. Durou, P. Huang, V. Mochalin, Y. Gogotsi, P.L. Taberna, P. Simon,
“Ultrahigh-power  micrometre-sized  supercapacitors based on onion-like  carbon”,
Nature Nanotechnology, vol. 5, p. 651-657 (2010). (> 1500 citations)

Couverture médiatique :
(liste non exhaustive)

Les Echos (7 décembre 2017), Le Monde (7 octobre 2015), La Dépéche du Midi (7 octobre 2015),
La Tribune (1°" octobre 2015), La Dépéche du Midi (p. 25, n°14, mai 2012), Le Point (février
2012), CNRS International Magazine (p. 16, janvier 2011), Le Journal du CNRS (p. 10, décembre
2010), Le magazine scientifique Paul Sabatier (p. 17, n°20, novembre 2010), EE Times India
(7 octobre 2010), Science & Vie (p. 32-35, n°1117, octobre 2010), Discovery News (septembre
2010), IEEE Spectrum (a6ut 2010)...

ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT & FORMATION

ENCADREMENTS : Lotfi Benali (Master 2017 + Doctorat en cours), Asma Eddarir (Doctorat en cours),
Anais Ferris (Doctorat 2013-2017 + Post-Doctorat en cours), Amponsah Kyeremateng (Post-Doctorat
2014-2016), Amine Achour (Post-Doctorat 2013-2014), Ghenima Oukali (Master 2013), Ty Mai Dinh
(Doctorat 2011-2014), Erwan Bertin (Master 2011), Peihua Huang (Doctorat 2010-2013).

ENSEIGNEMENT : module initiation & la recherche en Licence EEA (Electronique, Electrotechnique,
Automatique) de I’'Université Paul Sabatier (15 h).

FORMATION : développement professionnel des enseignants du secondaire (Maison pour la Science).



RAPPORTEUR

Journaux scientifiques (liste non exhaustive): Nature Nanotechnology, Nature Communications,
Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Advanced Energy Materials, Advanced Science,
Advanced Electronic Materials, Joule, Small, ACS Nano, ACS Applied Materials & Interfaces,
Nano Energy, Journal of Power Sources, Electrochemistry Communications, Electrochimica Acta,
Carbon, Energy Storage Materials, Corrosion Science, Journal of The Electrochemical Society,
Journal of Materials Chemistry A, Physical Chemistry Chemical Physics, Chemical Physics Letters...

Programmes scientifiques : ANR Emergence, ANR Astrid, ANR Blanc et Blanc International, ANR
Progelec, Projet PEPS, Projets d’excellence CRA (Concerted Research Actions).

PRINCIPALES COLLABORATIONS

Collaborations nationales : Prof. P. Simon (CIRIMAT, Toulouse), Prof. J.F. Pierson (Institut Jean
Lamour, Nancy), Prof. T. Brousse (IMN, Nantes), C. Lethien (IEMN, Lille), Prof. S. Sadki et P. Gentile
(CEA Grenoble), A. Sylvestre (G2ELab).

Collaborations internationales : Prof. Y. Gogotsi (Drexel University, Philadelphie), Prof. D. Guay
(INRS-EMT, Canada), Dr. Hahn (Fraunhofer 1ZM, Allemagne), Dr. E. Goikolea (CICEnergigune,
Espagne), Prof. G. Dinescu (INFLPR, Roumanie), Prof. Y.J. Chabal (University of Texas at Dallas),
Prof. A. Bismarck (Universitat Wien, Autriche).

AUTRES ACTIVITES

Membre actif : Electrochemical Society (ECS), International Society of Electrochemistry (ISE),
Materials Research Society (MRS) & European Materials Research Society (E-MRS).

Membre du Cercle Académique de Toulouse / Membre de la commission COmTEAM du LAAS (suivi
des demandes technologiques de la salle blanche) / Membre de la commission de sélection des
projets internes du LAAS / Animation scientifique du groupe “Technologie Composants de Puissance”
de I’équipe ISGE. / Participation a la Féte de la Science (portes ouvertes).



2. Place des recherches au sein de l'unité

J'exerce mes activités de recherche au sein de I'équipe ISGE (Intégration des Systémes de
Gestion de I’Energie) qui participe au domaine thématique “Gestion de I’Energie” (GE) et de
I"axe stratégique transverse Energie du laboratoire.

Les avancées des micro- et nanotechnologies ont permis une miniaturisation poussée des
systémes d’électronique de puissance et de gestion de I'énergie. Un des objectifs de notre
département GE est d’accroitre I'autonomie des systemes embarqués, rendant possible une
dissémination de réseaux de capteurs sans fil dans une grande diversité d’applications
dénommées “intelligence ambiante”. L'objectif d’autonomie énergétique requiert, d’'une
part, le développement d’approches innovatrices de récupération d’énergie couplées a des

circuits de gestion de I'énergie a faible consommation et, d’autre part, |'exploration de

nouveaux micro-dispositifs de stockage de I’énergie électrique.

Le projet que je porte et présenté dans ce manuscrit s’inscrit ainsi tout naturellement dans
cette thématique et je collabore étroitement avec les autres membres du département GE,
notamment avec I'équipe ESE (Energie et Systémes Embarqués) a travers le projet européen
SMARTER, sur la partie stockage des réseaux de capteurs autonomes. Il s’agit de mettre en
place une architecture adaptative pour I'optimisation du stockage d’énergie des micro-
supercondensateurs. Le principe du stockage adaptatif consiste a utiliser une matrice de
micro-supercondensateurs dont I'agencement est modifié en fonction de I'état de charge
global de la structure (Figure 1), passant d’'un agencement tout paralléle, a un agencement
tout série, ou inversement, avec des états discrets intermédiaires, le cycle étant réversible a
chaque étape [1]. La capacité de stockage s’adapte ainsi au niveau d’énergie disponible

récupérée et aux besoins de la charge.

B — ctate

state N-1

I

=i e e e [ = L L
11
1L

state 1

H—— - =

state 0

Figure 1 : Associations successives de condensateurs élémentaires formant un condensateur adaptatif, d’'une
faible valeur de capacité (faible constante de temps - état 0) a la capacité maximum (état N).
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Au-dela de ce cadre, je travaille en collaboration avec diverses équipes du LAAS-CNRS :
I’équipe NEO (Alain Estéve) sur la modélisation du stockage pseudo-capacitif, I'équipe MEMS
(Christian Bergaud) sur les propriétés pseudo-capacitives du MnO; pour les muscles
artificiels (convertissant I'énergie électrique en énergie mécanique), le laboratoire commun
OPERA (Henri Camon) entre le LAAS-CNRS et Essilor R&D sur les verres et lunettes a
fonctions actives et connectées.

Au niveau du laboratoire, mon projet de recherche regroupe différents domaines
scientifiques (science des matériaux, électrochimie, micro-fabrication) et s’appuie fortement
sur les différentes plateformes technologiques du LAAS, notamment le service “Techniques
et Equipements Appliqués a la Microélectronique” (TEAM) de la salle blanche pour le support
technologique a mes activités de recherche. L’environnement pluridisciplinaire, les
équipements, les ingénieurs et personnels techniques du LAAS constituent ainsi des

éléments essentiels a la réussite de mes activités de recherche.

3. Contrats et collaborations scientifiques

3.1. Historique

La thématique des micro-supercondensateurs a démarré au laboratoire avec le projet
AutoSENS financé par la FNRAE (Fondation de Recherche pour I’Aéronautique et I’Espace) de
2007 a 2010. Le projet AutoSENS avait pour objectif de concevoir et intégrer un
microsystéeme de gestion de I’énergie pour l'alimentation de capteurs embarqués pour le
contrdle et la surveillance in situ de I'état structurel des aéronefs (SHM pour Structural
Health Monitoring). Le déploiement de capteurs dans le domaine de I'aéronautique est en
effet aujourd’hui limité par les connexions filaires peu efficaces en matiere de poids,
consommation et installation. Le déploiement d’un réseau de capteurs sans fil miniaturisés,
autonomes et intelligents, de faible consommation et localisables dans des endroits peu
accessibles avec les technologies actuelles, permettent d’améliorer les phases de
maintenance et la collecte des données sur I'historique des pieces d’avion. L'architecture de
départ du projet AutoSENS comprenait ainsi un capteur (mesure des vibrations de type
accélérometre), un module de calcul et traitement de l'information, un systeme de
récupération des vibrations mécaniques issues des moteurs avion et deux dispositifs de

stockage de I'énergie dont une micro-batterie intégrée et son module de gestion.



Il s’est bien vite révélé que l'utilisation de micro-batteries était problématique et ne
répondait pas au cahier des charges relativement contraignant de I|’aéronautique. La
durée de vie du dispositif doit égaler celle de I'avion, soit 40 ans. L'environnement auquel
est exposé le systeme embarqué est par ailleurs exigeant puisque la température varie entre
-50 et +80°C. Il faut donc s’assurer que tous les éléments puissent endurer ces longévités et
températures, notamment les systémes de stockage électrochimique de I'énergie, ce qui
exclut d’office les batteries conventionnelles.

La réalisation de supercondensateurs et leur intégration sur silicium s’imposait alors. Ces
dispositifs possedent en effet de multiples avantages : puissance élevée (beaucoup plus
importante que celle des batteries), trés longue durée de vie (ils peuvent réaliser des
millions de cycles de charge/décharge), excellente performance a basse température,
sécurité (aucun risque d’inflammation ou de dégradation a la suite d’'une surcharge ou
souscharge). Les supercondensateurs stockent cependant une moins grande quantité
d’énergie que les batteries et subissent une plus grande autodécharge. Le principal défi était
donc de réaliser sur substrat de silicium des supercondensateurs avec les technologies de
micro-fabrication tout en maintenant des capacités surfaciques acceptables et en faisant en
sorte que les caractéristiques répondent aux cahiers de charges des applications.

C’est dans ce contexte que j'ai démarré mon post-doctorat au LAAS-CNRS (2008-2010) en
démarrant avec Magali Brunet (chargée de recherche au LAAS-CNRS) cette toute nouvelle
thématique du stockage de I’énergie sur puce. Au niveau recherche en 2008, tres peu
d’équipes au niveau international s’étaient lancées dans le domaine de I'intégration de ces
composants sur substrat silicium par méthodes de microfabrication. On peut néanmoins
citer le KIST (Korean Institute of Science and Technology) en Corée [2], le MIT
(Massachussetts Institute of Technology) [3] ou encore I'Université de Berkeley [4] aux Etats-
Unis. A notre connaissance, au commencement de nos travaux, aucune équipe francaise ni
européenne ne s’était penchée sur la problématique d’intégration des supercondensateurs.
Pour rapidement acquérir les différentes expertises nécessaires dans ce domaine
pluridisciplinaire, nous avons mis en place une collaboration avec I'équipe de Patrice Simon
du Cirimat a Toulouse et I'équipe du professeur Yury Gogotsi de I'Université de Drexel a
Philadelphie, spécialiste mondialement reconnu des matériaux carbonés nanostructurés.
L'activité a été financierement soutenue par un “Partner University Fund” (échange franco-

américain) de 2009 a 2012. Le sujet a fait I'objet de deux théses que j’ai co-encadrées : Hugo
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Durou (these soutenue en 2010 [5]) et Peihua Huang (thése soutenue en 2013 [6]). Ces
travaux pionniers ont débouché sur 2 articles scientifiques publiés en 2010 (Journal of Power
Sources cité plus de 300 fois [7] et Nature Nanotechnology cité plus de 1400 fois [8]) qui sont

encore a ce jour des références dans le domaine émergent des micro-supercondensateurs.

3.2. Contrats de recherche

New Materials ,
. er
Projet PUF Synthesis and Début : 1 §eptembre 2009 LAAS-CNRS (Toulouse)
Durée : 3 ans

: (Palftner Processes for Budget LAAS : 69 000 USD University of Drexel (Etats-Unis)
University Fund) Energy Storage N . CIRIMAT (Toulouse)
. . Réle : partenaire
Microdevices
Dans le cadre de la co-tutelle de thése de Peihua Huang, nous avons réalisé des microsupercondensateurs
basés sur des couches minces de Carbones Dérivés de Carbures (CDC) développés par I’équipe du Pr. Yury
Gogotsi de I'Université de Drexel (Philadelphie).

Intégration de micro- Début : 1" mars 2012
Projet ANR JCJC dispositifs innovants Durée : 3 ans LAAS-CNRS (Toulouse)
MIDISTOCK de stockage de Budget : 252 907 € INRS (Canada)
I’énergie embarquée Role : coordinateur

Dans le cadre de ce projet ANR Jeune Chercheur, j'ai traité la problématique du stockage de I'énergie
embarqué par le développement d’une famille de micro-supercondensateurs intégrés sur puce, couvrant
une large gamme de densités d’énergie et de puissance, et répondant aux spécifications (gamme de
température, stabilité, fenétre de potentiel, durée de vie...) d’'un éventail d’applications requérant une
autonomie énergétique telles que les réseaux de capteurs autonomes sans fil.

LAAS-CNRS (Toulouse)
Fraunhofer IZM (Allemagne)
, Imperial College (G.B.)
. er
Materials for Début : 1" octobre 2013 University of Vienna (Autriche)

. Durée : 3 ans
Flexible Erjnergy Budget LAAS : 227 357 € Cetemmsa (Esp:?\gne)
Harvesting Smartex (ltalie)

Réle : bl
Devices ol€ : responsaple Varta (Allemagne)

scientifique Anitra Technologies
(Allemagne) Pardam(Tchéquie)
ComcCard (Allemagne)
Dans le cadre de ce projet, dont le coordinateur est I'institut Fraunhofer IZM de Berlin, j’ai développé un
nouvel axe de recherche sur les micro-batteries Li-ions. Ce projet s’est effectué en étroite collaboration avec
les différents partenaires, spécialisés notamment dans les matériaux d’électrodes. Le role du LAAS a été
d’intégrer ces matériaux d’électrodes de batteries au sein d'un micro-dispositif par la technique
d’électrophorese, et de caractériser électrochimiquement le composant.

Projet

européen FP7
MATFLEXEND
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Smart
Multifunctional
Architecture and
Technology for
Energy-aware
Wireless Sensor

Projet

ANR CHIST-ERA
SMARTER

Début : 1° novembre 2012
Durée : 3,5 ans
Budget LAAS : 435 760 €
Réle : partenaire

Coord. : LAAS-CNRS (Toulouse)
Cranfield University (G.B.)
University of Barcelona (Espagne)

Participation au contrat européen SMARTER qui a pour objectif le développement de réseaux de capteurs
autonomes sans fils destinés aux applications de suivi de vieillissement des futures générations d’avions
commerciaux. Une des avancées réside dans le stockage de I'énergie provenant des vibrations mécaniques
dans un micro-supercondensateur possédant une structure auto-adaptative.

3D micro-
ERC Consolidator supercapacitors
Grant 3D-CAP for embedded
electronics

Début : 1° avril 2018
Durée : 5 ans
Budget LAAS : 1673 438 €
Role : coordinateur

LAAS-CNRS (Toulouse)
University of Texas (Dallas)
Université de Montréal (Canada)

Réalisation de micro-supercondensateurs tridimensionnels a base d’oxyde de ruthénium et de ionogels
protiques. L’objectif est de réaliser des composants possédant des densités d’énergie rivalisant avec celles
des micro-batteries.

3.3. Collaborations scientifiques

Afin d’obtenir des micro-dispositifs performants, une approche pluridisciplinaire
impliquant différents domaines scientifiques (science des matériaux, physique, chimie des
électrolytes, électrochimie, électronique, micro-fabrication) est a mon sens essentielle. J'ai
ainsi activement collaboré avec de tres nombreux laboratoires de renommée internationale
pour intégrer des matériaux nanostructurés innovants et des matériaux pseudo-capacitifs a
forte capacité ; cette stratégie s’est révélée tres efficace.

J’ai notamment effectué, en janvier 2010, un séjour (“Exchange Visitor Program”) et
collaboré avec I'Université de Drexel (Philadelphie) sur I'apport des carbones nanostructurés
dans les micro-supercondensateurs. Cette collaboration a notamment débouché sur
5 publications dans des revues scientifiques dont une dans Nature Nanotechnology.

Jai également effectué en septembre 2011 un séjour a l'Institut National de la Recherche
Scientifique (INRS, Québec Canada) dans le cadre du Programme d’Echanges d’Experts
Scientifiques (PEES) du CPCFQ (Commission Permanente de Coopération Franco-
Québécoise). Ce séjour a permis de mettre en place une collaboration durable sur les micro-
supercondensateurs RuO, qui a débouché sur de nombreuses communications communes
(14 au total), 1 brevet, 5 publications revue et un échange d’étudiants entre les deux
établissements (K. Armstrong, J. Gaudet, E. Bertin et T. Dinh financée par une bourse de
mobilité ATUPS de I’'Université Paul Sabatier) ainsi que 2 co-tutelles de thése (A. Ferris et L.

Benali) entre le LAAS et I'INRS.
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Mes principales collaborations académiques sont listées ci-dessous.

CIRIMAT (Toulouse) : depuis 2008

Le développement de la thématique “micro-supercondensateurs” au sein du LAAS a, dés le
départ, été initié en étroite collaboration avec le CIRIMAT (Prof. P. Simon), spécialisé dans la
caractérisation électrochimique des dispositifs macroscopiques de stockage de I'énergie
électrique (batteries et supercondensateurs). Nous avons, par la suite, coopéré dans le cadre
du projet PUF et de la co-tutelle de thése de Peihua Huang sur la réalisation de micro-

supercondensateurs via différentes filieres technologiques.

Drexel University (Philadelphie, Etats-Unis) : depuis 2009

L'Université de Drexel (Prof. Y. Gogotsi, AJ Drexel Nanomaterials Institute) est spécialisée
dans la syntheése des matériaux carbonés nanostructurés innovants. Nous avons intégré
différents matériaux d’électrode avancés dans des micro-supercondensateurs et réalisé des
composants de tres fortes densités de puissance. Un échange d’étudiants entre les deux

laboratoires a notamment été effectué dans le cadre du projet PUF.

Institut National de la recherche Scientifique (INRS, Québec) : depuis octobre 2010

Différents projets (projet ANR MIDISTOCK, projet CPCFQ, bourse ATUPS) ont permis de
concrétiser une collaboration durable entre I'INRS (Prof. D. Guay) et le LAAS, initiée en
octobre 2010, sur la réalisation de micro-supercondensateurs pseudo-capacitifs. Des
échanges entre les 2 établissements ont par ailleurs permis a des étudiants d’acquérir une
formation pluri-disciplinaire et complete a la recherche, tant sur la science des matériaux et

I’électrochimie (INRS) que sur les micro-technologies (LAAS).

G2ELab (Grenoble) : avril 2012
Nous avons collaboré avec le G2ELab (A. Sylvestre) pour investiguer les potentialités de
BaTiOs3:H en tant qu’électrolyte solide pour micro-supercondensateurs (accueil de

I’étudiante Shenghong Yao au LAAS-CNRS en janvier 2013).

National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR, Roumanie) : depuis 2013

Dans le cadre d’une collaboration non contractuelle avec I'INFLPR (Prof. G. Dinescu), nous
avons réalisé un matériau d’électrode possédant une capacité surfacique extrémement

élevée. L'électrode est constituée d’'une nanostructure graphitique a deux dimensions
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(appelée nanomurs de carbone et synthétisée a I'INFLPR) sur laquelle a été déposée de

I’oxyde de ruthénium.

Institut Jean Lamour (Nancy) : depuis juillet 2013

Des efforts de miniaturisation par une approche “descendante” (top down approach)
permettraient de réduire les résolutions des supercondensateurs pour [’électronique,
limitées pour I'instant par celles de la photolithographie. D’autres technologies comme le FIB
sont donc a I'étude. Nous collaborons ainsi avec I'Institut Jean Lamour (Prof. J.F. Pierson)
spécialisé dans le dépot PVD de couches tres fines de Ru pour réaliser des “nano-
supercondensateurs”. L'objectif est d’oxyder et structurer ces couches de Ru par FIB pour

obtenir des motifs a la nano-échelle.

IZM Fraunhofer (Berlin, Allemagne) : depuis octobre 2013

Nous avons développé en étroite collaboration avec I'lZM Fraunhofer (Dr. R. Hahn,
coordinateur du projet européen Matflexend) des techniques de dépot électrophorétiques
pour intégrer des matériaux d’électrodes d’accumulateurs élaborés par les différents
partenaires sur des collecteurs de courant plans ou micro-structurés. L'objectif de ce projet
est de réaliser des micro-batteries Li-ions flexibles co-planaires ou empilées associées a un

récupérateur d’énergie capacitif (R-EWOD pour Reverse-Electrowetting-On-Dielectric).

CICEnergigune (Espagne) : depuis juin 2014

Nous avons initié une collaboration non contractuelle avec la société CICEnergigune
(Dr. E. Goikolea) pour la réalisation de nano-supercondensateurs a base de nitrure de
métaux de transition. CICEnergigune est chargée de réaliser les matériaux d’électrodes et le
LAAS de les caractériser électrochimiquement et d’investiguer la faisabilité technologique

d’intégration de ces matériaux.

Unversitdt Wien (Autriche) : depuis 2015

Développement de polyHIPE (polymere microcellulaire a base d’émulsions concentrées)
synthétisé a I'Université de Vienne (Prof. A. Bismarck, Polymer and Composite Engineering

Group) comme substrat d’électrodes 3D de micro-supercondensateurs.
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CEA Grenoble : depuis 2016
Etude dans le cadre du stage de master 2 de L. Benali de nano-arbres, nano-troncs et nano-

fils de Si comme électrodes 3D de micro-supercondensateurs.

4. Encadrement de la recherche
Mes activités de recherche m’ont conduit a assurer des encadrements ou co-encadrements
d’étudiants, d’ingénieurs et de docteurs dans le cadre de projets académiques, de contrats,

de théses et de post-doctorats. J'ai par ailleurs bénéficié en 2013 d’'une dérogation HDR de

I’école doctorale Science de la Matiere de I'Université Paul Sabatier pour la direction de
these d’Anais Ferris. Ses travaux ont eu un tres fort impact scientifique et ont été
particulierement médiatisés. Anais a par ailleurs été lauréate du Fonds Nature et
Technologie (prix chercheur étoiles septembre 2016). Les tableaux ci-dessous reprennent,
par ordre chronologique, les co-encadrements et encadrements de stages de master, de

theses (en bleu) et de post-doctorats.

CO-ENCADREMENTS :

Nom Nature Date Sujet Financement | Encadrement
Thibault Master 2 Janvier a microtpercoffrfglis iques LAAS Co-encadrement
FAUTHOUX juillet 2009 , &1a (25 %)
d’encapsulation
Hugo Doctorat lgodug::riilaere \:nge;jrtioengrltzgris Projet FNRAE Co-encadrement
DUROU e (AutoSENS) (25 %)
2010 embarqués
e
Erwan Canadien Janvier a avril Ze nanostrF:Jctures d:Pt INRS Co-encadrement
BERTIN (D. Guay, 2011 . (33 %)
INRS) a travers une
membrane AAO
. Doctorat On-chlp.mlcro- Projet PUF
Peihua (co-tutelle Soutenu le supercapacitors based (Partner Co-encadrement
HUANG LAAS / 8 janvier 2013 on nanostructured University Fund) (33 %)
CIRIMAT) carbon materials y
Développement de
. Soutenu le micro- Projet
h Co-encadrement
GOSIr(‘:AT.:‘ Master 2 20 septembre supercondensateurs ANRJC (50 %)
2013 encapsulés a base (MIDISTOCK) ?
d’électrolytes solides
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ENCADREMENTS :

Nom Nature Date Sujet Financement | Encadrement
. Nanostructured
Janvier materials for the Projet
Amine 2013 o y Encadrement
ACHOUR Post-doctorat 3 ianvier realization of ANR JC (100 %)
J2014 enhanced micro- (MIDISTOCK) °
supercapacitors
Développement de
filieres technologi
. Soutenu le tieres e€ r.10 qglques Bourse de
Ty Mai pour la réalisationde | ,, Encadrement
DINH Doctorat 30 octobre micro- I’école doctorale (100 %)
2014 GEET °
supercondensateurs
intégrés sur silicium
Janvier Réalisation de micro-
Amponsah 2014 batteries Projet européen Encadrement
Post-doctorat - (A
KYEREMATENG a janvier Li-ions par dépot (MATFLEXEND) (100 %)
2016 életrophorétique
Structuration de
collecteurs de courant
Doctorat Soutenu d'or pour la réalisation Dérogation
(en co-tutelle le 8 mars de micro- Bourse de I'INRS &
) . HDR
.. avec I'INRS) 2017 supercondensateurs a
s base d'oxyde de
FERRIS . Y
ruthénium
Mars 2017 Réalisations de micro- .
N supercondensateurs Projet ANR Encadrement
Post-doctorat a
- pour le stockage (SMARTER) (100 %)
juin 2018 .
adaptatif
Réalisation de micro-
Soutenu le
L supercondensateurs
Master 2 > juillet sur des nanostructures
Lotfi BENALI 2017 de silicium Projet ERC Encadrement
KARROUBI (3D-CAP) (100 %)
Doctorat .
Micro-
(en co-tutelle En cours supecondensateur 3D
avec I'INRS) P
B d
Asma Collecteurs de courant | ,, ourse e Encadrement
) Doctorat En cours I’école doctorale
Eddarir 3D SDM (100 %)
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Activités Scientifiques
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INTRODUCTION GENERALE

L'autonomie énergétique de I'électronique nomade repose essentiellement sur les
batteries dont les performances n’ont cessé d’augmenter au cours des derniéres décennies.
Pour les produits grand public (smartphones, tablettes, montres et objets connectés), les
principaux inconvénients restants sont le poids, la fréquence de recharge et la durée de vie.
Un autre domaine d’application ou I'autonomie énergétique est beaucoup plus critique est
celui des réseaux de capteurs autonomes ou I'on cherche a déployer des micro-capteurs et
I’électronique associée dans I’'environnement. Ces capteurs sont placés en réseau et doivent
étre communicants : ils peuvent étre utilisés dans une large gamme de domaines : la santé
(dispositifs implantés), les batiments intelligents (surveillance des structures), la radio-
identification (marqueurs RFID), I'automobile ou encore la maintenance prédictive (pour les
machines et infrastructures). A I'heure actuelle, la durée de vie de ces réseaux de capteurs
est limitée par celle des batteries servant a les alimenter, ce qui pose un probléme dans les
applications nécessitant une mise en place d’un réseau permanent impliqguant un nombre
important de capteurs. L'entretien du réseau devient alors économiquement et
logistiquement impraticable. En effet, en dépit de 'amélioration continue de la capacité des
micro-batteries et de la réduction de la consommation électrique des composants
électroniques, I'énergie embarquée s’épuise soit parce qu’elle a été consommée, soit par
autodécharge, au mieux au bout de quelques années.

La question de I'énergie est alors centrale dans ces réseaux. Une solution pertinente consiste
a récupérer I'énergie disponible dans I’environnement des capteurs (vibrations, chaleur,
lumiére) pour les alimenter. Ceci permettrait d’allonger de facon significative la durée de vie
de la batterie voire de I'éliminer completement. L’énergie environnante étant récupérée de
maniere discontinue, un dispositif de stockage de I'énergie électrique reste cependant
nécessaire pour assurer 'autonomie énergétique de chaque élément du réseau.

Malgré une densité d’énergie plus faible que les batteries, les supercondensateurs (appelés
également condensateurs électrochimiques) sont a ce titre trés attractifs car ils possédent
une puissance élevée et une durée de vie quasiment illimitée. Des supercondensateurs
intégrables au niveau du systéeme ou au niveau de la puce comme composants miniaturisés

permettraient donc des progrés majeurs dans le développement des systémes embarqués et
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autonomes en énergie. Cette alternative aux micro-batteries conduit actuellement a I'essor
des micro-supercondensateurs. S’ils font I'objet d’un nombre croissant de travaux depuis
une dizaine d’années, les micro-supercondensateurs n’ont pas encore trouvé d’applications
concretes. En effet, leur faible densité d’énergie ne leur permet pas aujourd’hui d’alimenter
durablement des capteurs ou tout autre composant électronique. Des progres doivent étre
encore réalisés sur les protocoles de micro- et nanofabrication et sur de nouveaux types
d’électrodes pouvant stocker plus d’énergie par unité de surface.

Mes travaux de recherche, en tant que chargé de recherche CNRS, ont débuté par un
financement d’un projet ANR Jeune Chercheur (MIDISTOCK) sur l'intégration de micro-
dispositifs innovants de stockage de I'énergie embarquée. Dans le cadre de ce projet, j'ai
traité la problématique du stockage de I'énergie embarqué par le développement d’une
famille de micro-supercondensateurs intégrés sur puce, couvrant une large gamme de
densités d’énergie et de puissance et répondant aux satisfactions (gamme de température,
stabilité, fenétre de potentiel, durée de vie...) d'un large éventail d’applications requérant
une autonomie énergétique telles que les réseaux de capteurs autonomes sans fil.

Les défis de ce projet étaient dans un premier temps d’ordre technologique. L'accent a été
principalement mis sur la synthése des matériaux et leur mise en ceuvre, notamment par
voie électrochimique, sur substrats plans (dépot électrolytique et électrophorétique), tout
en s’assurant de la compatibilité avec les procédés de micro-fabrication. Avec la technologie
développée, des caractérisations physico-chimiques du matériau d’électrode ainsi que
I’étude des propriétés et des performances électrochimiques du composant ont permis
d’optimiser les conditions d’élaboration. Mon expertise en science des matériaux et en
électrochimie m’a permis au final d’établir des corrélations entre la miniaturisation et les
propriétés du micro-dispositif électrochimique.

Ma thématique de recherche a par la suite été étendue en octobre 2013 aux micro-batteries
lithium-ion grace au projet européen MATFLEXEND.

Ce manuscrit constitue une synthese de mes recherches en tant que cadre scientifique
depuis 2010 (date de mon entrée au CNRS) sur les micro-composants de stockage de
I’énergie. Cette thématique est une thématique pluridisciplinaire (science des matériaux,
électrochimie, microfabrication) qui repose sur de trés nombreuses collaborations avec des
laboratoires de renommée internationale pour intégrer des matériaux nano-structurés

innovants et des matériaux pseudocapacitifs de tres fortes capacités. Les résultats de mes
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travaux présentés dans ce manuscrit sont issus de ces collaborations et des étudiants que j’ai
encadrés.

J’ai rassemblé et organisé mes travaux de recherche en 4 parties: les matériaux
d’électrodes, les procédés technologiques d’intégration, les performances des composants
et I'approche tridimensionnelle qui constitue également ma perspective de recherche avec

I’'ERC 3D-CAP sur les 5 prochaines années.
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CHAPITRE | : ETAT DE L’ART DES MICRO-SUPERCONDENSATEURS

L’essentiel des recherches sur le stockage a la micro-échelle de I'énergie électrique
concernait jusqu’a présent les batteries imprimées et les micro-batteries. L'apparition et
I'accroissement en nombre, durant la derniére décennie, de publications concernant le
développement de supercondensateurs pour la microélectronique révelent le besoin
d’intégrer de nouveaux micro-dispositifs de stockage de |’énergie aux caractéristiques
différentes [9, 10]. Tout comme les batteries sur substrats souples [11], les
supercondensateurs en films flexibles sont réalisés par I’empilement sur de larges surfaces
de fines couches d’électrodes et d’électrolyte. Ces supercondensateurs s’inscrivent dans la
mouvance de [’électronique organique imprimée pour les équipements électroniques
portables, légers et flexibles. Depuis quelques années, apparaissent également des travaux
sur l'intégration de micro-supercondensateurs, le terme “micro” faisant référence aux
techniques de micro-fabrication utilisées pour leur fabrication et a la résolution de leurs
motifs d’électrode. Bien qu’il n’existe pas de nomenclature officielle, 'usage du terme
“micro-supercondensateur” — par analogie avec les “micro-batteries” — s’est progressivement
imposé dans la communauté scientifique pour désigner un supercondensateur miniaturisé
congu pour alimenter des applications en microélectronique. Les micro-supercondensateurs
ont généralement une taille d’empreinte inférieure au cm? et une épaisseur totale de I'ordre
de quelques centaines de microns. Les micro-technologies utilisées permettent leur
miniaturisation et leur fabrication collective sur un substrat de type silicium, verre, ou
polymere, en vue d’une intégration monolithique avec les différents composants
électroniques du microsysteme (transducteur, électronique de gestion, capteurs et
actionneurs). La compatibilité des procédés est donc un point essentiel quant au choix de la

technologie associée [12].

1. Matériaux pour électrodes et électrolytes

Les micro-supercondensateurs utilisant les mémes matériaux actifs que les
supercondensateurs macroscopiques, ils bénéficient des avancées de la recherche dans le
domaine de la science des matériaux destinés au stockage électrochimique de I'énergie de

maniere plus générale. Le matériau d’électrode jouant un rdle primordial dans les
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performances de ces micro-dispositifs, nous avons intégré et évalué différents matériaux
innovants comme électrodes de micro-supercondensateurs. Par ailleurs, |'utilisation de
certains matériaux qui ne sont pas retenus sous forme d’électrode de supercondensateur
macroscopique (en raison de leur colt et des masses importantes requises de matériaux)
peut s’avérer pertinente pour des micro-supercondensateurs car la faible quantité de
matériaux impliqguée ne représente qu’une part infime du co(t total du dispositif. Nous
allons définir ici les propriétés des différents matériaux utilisés au LAAS-CNRS comme

électrode de micro-supercondensateur.

1.1. Matériaux capacitifs

Le fonctionnement des supercondensateurs a base de carbone, ou condensateurs a
double couche électrochimique (EDLC), repose essentiellement sur un stockage capacitif,
c’est-a-dire la formation d’une double couche électrochimique a l'interface d’un électrolyte
et d’'une électrode polarisable de grande surface spécifique. L'application d’une différence
de potentiel aux bornes du dispositif complet entraine une accumulation des ions chargés de
I’électrolyte aux deux interfaces électrode-électrolyte qui se comportent comme deux
condensateurs en série (Figure 2). Contrairement aux batteries, les réactions s’effectuent
uniquement sur la surface accessible aux ions de I’électrolyte, rendant ces réactions

particulierement réversibles (durée de vie quasiment illimitée).

+ + + + + + + +
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Figure 2 : Représentation schématique d’un stockage capacitif d’'un matériau poreux.

Les nanomatériaux carbonés sont des matériaux de choix pour les applications liées a
I’énergie du fait de leur surface spécifique tres élevée, leur stabilité chimique et
électrochimique, et leur bonne conductivité électronique. Le carbone activé (ou charbon

actif) posséde par exemple une grande porosité (de 500 & 2 500 m?/g) qui lui permet de
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stocker une quantité importante de charges. Il a été un de nos premiers matériaux carbonés
étudiés pour les micro-supercondensateurs [13]. Ce matériau posséde cependant une
distribution de taille de pores tres hétérogéne, réduisant I'efficacité du stockage des
charges. Les carbones dérivés de carbure (CDC) sont, a ce titre, des matériaux intéressants.
lIs sont obtenus par dissolution sélective d’'un métal a partir d’'un carbure métallique (SiC,
TiC, ZrC...) par chloration a haute température. En ajustant la température de chloration (de
500 a 1 000 °C), il est possible de controler la taille des pores formés avec une trés grande
précision [14, 15]. Les matériaux obtenus sont par ailleurs d’une grande pureté, exempts de
groupements fonctionnels a leur surface et possedent des surfaces spécifiques relativement
élevées. Ces matériaux modeles ont été étudiés dans le cadre de la co-tutelle de these de
Peihua Huang entre le LAAS-CNRS, le CIRIMAT et I'Université de Drexel (Philadelphie, E.U.)
[6, 16]. D’autres matériaux, comme les nanotubes de carbone ou les oignons de carbone
(Onion-Like Carbon, OLC) [8, 17], ont été utilisés dans nos micro-supercondensateurs pour
des applications de forte puissance. Les oignons de carbone sont des fullerénes imbriquant
des feuillets graphitiques concentriques rappelant ceux de I'oignon (Figure 3). Mais,
contrairement aux fullerénes, ils possédent une bonne conductivité électronique (4 S/cm) et
une surface d’environ 500 m?/g totalement accessible aux ions de I'électrolyte, rendant

I’adsorption/désorption extrémement rapide.
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Figure 3 : a) Image par microscopie électronique a transmission (TEM) d’un oignon de carbone synthétisé a
1800°C. La distance inter-feuillet est proche de 0,35 nm. b) Représentation de I’adsorption d’ions sur un
oignon de carbone obtenu par simulation de dynamique moléculaire.

1.2. Matériaux pseudocapacitifs
Les matériaux pseudocapacitifs représentent une classe de matériaux d’électrode dont
les signatures électrochimiques s’apparentent a celles des électrodes capacitives a base de

carbone, mais dont les mécanismes de stockage des charges different radicalement de ceux

-25-



impliquant I'accumulation de charges dans la double couche électrochimique, méme si ce
phénomene reste présent également dans ce type de matériaux [18]. Le stockage des
charges de ces matériaux implique des réactions d’oxydo-réduction de surface mettant en
jeu des cations métalliques au sein de ['électrode. Cependant, le comportement
électrochimique de ces matériaux autorise le calcul de I'équivalent d’une capacité (en farads,
F) puisque les électrodes montrent une quantité de charges stockées (en coulombs, C), AQ,
proportionnelle a la largeur de la fenétre de potentiel utilisée (en volts, V), AV, comme pour
un matériau “capacitif”. Une constante C peut donc étre définie telle que :

AQ =C.AV (2)
De nombreux matériaux pseudocapacitifs sont déposables sous forme de films minces et
donc utilisables dans des micro-supercondensateurs. Il faut étre particulierement vigilant sur
les signatures électrochimiques des matériaux considérés et ne pas proposer de valeur de
capacité en farads si I’équation (1) n’est pas vérifiée pour une capacité C. La charge et la
capacité sont des grandeurs qui peuvent étre ensuite normalisées par unité de masse, de
surface ou de volume selon les applications envisagées.
Les oxydes métalliques présentant des degrés d’oxydation multiples comme I'oxyde de
manganése MnO; ou l'oxyde de ruthénium RuO, possedent des propriétés
pseudocapacitives intéressantes. Parmi ces oxydes métalliques conducteurs électroniques, la
forme amorphe hydratée de I'oxyde de ruthénium (RuO,.nH,0) est le matériau
pseudocapacitif par excellence. Sa structure permet un transfert électronique réversible issu
de I'adsorption des protons a la surface de I'électrode (Figure 4). Ces réactions faradiques
(réactions basées sur des mécanismes d’oxydo-réduction) n’impliquant pas de réactions
chimiques (contrairement aux batteries), ce matériau posséde une trés grande cyclabilité. Il
possede également une bonne conductivité électronique (300 S/cm), une trés bonne
réversibilité électrochimique via ses différents états d’oxydation (de + Il a + VII), et une

capacité spécifique surpassant tous les autres matériaux d’électrode.
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Electrolyte

RUO,(OH), + 8H* + 8e” 2 RuO, 5(OH),.

Current Collector

Figure 4 : Représentation du mécanisme de
stockage de charge de I'oxyde de ruthénium hydraté.

Selon les études réalisées par C.C. Hu [19], la capacité théorique de ce type de matériau peut
ainsi atteindre une valeur de 2200 F/g. Le colt élevé de ce matériau limite les applications

commerciales des supercondensateurs a base de RuO, et peu d’études ont également été

effectuées a la micro-échelle [20, 21]. Cependant, dans le contexte bien précis des micro-
supercondensateurs ou le volume du matériau ne représente qu’une infime partie du
dispositif, I'utilisation de métaux nobles ayant de fortes capacités spécifiques redevient
envisageable et prometteur. La quantité de matériau actif nécessaire pour réaliser un micro-

dispositif est en effet tres faible et, par conséquent, son co(t négligeable.

1.3. Synthése d’électrolytes innovants

L'énergie et la puissance emmagasinées dans un supercondensateur sont
proportionnelles au carré de la fenétre de potentiel, qui dépend elle-méme de la stabilité
électrochimique de I'électrolyte utilisé. L’électrolyte joue ainsi un rdole prépondérant sur les
performances des supercondensateurs, notamment dans le cas des matériaux carbonés et
de certains matériaux pseudocapacitifs possédant une large gamme de stabilité
électrochimique. Les électrolytes organiques et les liquides ioniques ont pour avantage de
fonctionner sur une fenétre de potentiel allant de 2,3 a 3 V et au-dela (contrairementa 1,2 V
pour les milieux aqueux) et permettent également au dispositif de fonctionner sur une large
gamme de températures. Ces électrolytes possedent cependant des résistivités ioniques
élevées qui peuvent limiter, dans certains cas, la densité de puissance des

supercondensateurs.
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L'étude d’électrolytes innovants comme certains mélanges d’électrolytes et solvants
organiques pouvant étre utilisés a des températures comprises entre -80 et +240°C, ou des
liquides ioniques protiques (le diéthylméthylamine trifluorométhanesulfonate) utilisés avec
RuO, pour augmenter la tension d’utilisation, nous ont permis d’obtenir des micro-
dispositifs avec un large éventail de caractéristiques. Par ailleurs, comme les électrolytes
liguides (organiques ou aqueux) constituent pour I’heure un verrou technologique important
a la réalisation de composants fonctionnels (I’encapsulation hermétique d’un électrolyte
liquide via les technologies de micro-fabrication pouvant présenter des difficultés), nos
recherches se sont donc aussi orientées sur l'utilisation d’électrolytes sous forme de gel
possédant une bonne conductivité ionique et une bonne stabilité chimique. Nous avons ainsi
étudié I'alcool polyvinylique (polyvinyl alcohol, PVA) et I'alcool polyvinylique dopé par I'acide
silicotungstique (SiWa). Ces hydrogels ont permis de maintenir la capacité du RuO; tout en
réduisant I'autodécharge et les courants de fuite. Pour les matériaux carbonés, nous avons
étudié un liquide ionique, le 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide,
confiné dans une matrice de silice poreuse afin d’obtenir un “ionogel” sous forme solide. De
tres bonnes performances ont été obtenues avec des micro-supercondensateurs tout solide

a base de charbon actif sur une fenétre de potentiel de 2 V.

2. Configuration géométrique

Les premiers micro-supercondensateurs, inspirés des technologies développées pour les
micro-batteries, étaient réalisés par I'empilement de couches d’électrodes
pseudocapacitives de type RuO,, séparées par un électrolyte solide de type LiPON [2, 22]
(Figure 5a). Cependant ces électrodes, bien appropriées pour l'intercalation de protons,
possedent de pietres performances en présence d’ions Li*. Les micro-supercondensateurs a
base de carbone n’ont été envisagés que plus tardivement, avec I'utilisation d’une
configuration planaire, comprenant le plus souvent des motifs d’électrodes en peignes
interdigités. Dans cette configuration, les électrodes positive et négative, que I'on peut
imaginer comme deux peignes micrométriques face a face et interpénétrés, sont
positionnées |'une a coté de l'autre sur un méme substrat isolant. Cet agencement
géométrique peut étre utilisé pour déposer des électrodes sous forme de couche mince ou
des électrodes tridimensionnelles. Isolés électroniquement par une séparation physique, ces

électrodes sont simplement recouvertes par I’électrolyte liquide ou solide (Figure 5b).
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a) b)

Electrode positive Electrolyte

7
Electrolyte solide Electrode négative Substrat

Figure 5 : Représentation schématique des deux configurations possibles de micro-supercondensateurs :
a) configuration empilée et b) configuration planaire (ici en géométrie interdigitée).
2.1. Influence de la configuration sur la capacité spécifique

La capacité spécifique par unité de surface C (mF/cm?) d’un  micro-

empilée
supercondensateur comportant deux électrodes symétriques en configuration empilée est
théoriquement égale a la moitié de la capacité spécifique C de chacune des électrodes en
série (Compice = C/2)-

En configuration planaire, la surface d’empreinte du micro-supercondensateur inclut la
surface des deux électrodes et celle de l'interespace. Méme en minimisant I'espacement
inactif entre les deux électrodes, la surface de chaque électrode sera donc inférieure a la
moitié de la surface d’empreinte du micro-supercondensateur planaire. Par conséquent, les
deux électrodes capacitives étant montées en série, la capacité par unité de surface du

micro-supercondensateur planaire C sera théoriquement inférieure au quart de la

planaire

capacité spécifique C d’une électrode (C,j,,ire = C/4).

2.2. Influence de la configuration sur la puissance spécifique

L'influence de la configuration et de la topologie de différents micro-dispositifs
(épaisseur, interstice et diverses géométries interdigitées) sur les performances
électrochimiques a été étudiée [20]. Il s’agissait d’optimiser et de définir la meilleure
configuration, et de comprendre comment la géométrie a I'échelle de la micro- et nano-
cellule affectait les phénomeénes électrochimiques et les propriétés du supercondensateur
(chutes ohmiques, courant de fuite, densité d’énergie et de puissance). Les résultats de la
simulation corroborés par des mesures expérimentales ont notamment montré qu’une
diminution de la résolution permettait d’augmenter de maniére considérable la densité de

puissance des micro-supercondensateurs.
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3. Dispositifs asymétriques

Comme nous l'avons vu, trois types d’électrolytes peuvent étre utilisés dans les
supercondensateurs : les électrolytes aqueux et organiques qui sont respectivement issus de
la dissolution d’un sel dans de I'’eau ou dans un solvant organique, et les liquides ioniques
qui sont des sels a bas point de fusion sans solvant. Les propriétés de stabilité et de
conductivité des électrolytes jouent un roéle essentiel dans la détermination des
performances des supercondensateurs. Les principaux avantages des électrolytes aqueux
(liquides ou solides) sont leur tres forte conductivité électrique et leur absence de toxicité.
Ils possedent en revanche une fenétre de stabilité électrochimique limitée a 1,2 V, au-dela
de laquelle I'eau contenue dans I'électrolyte se décompose en hydrogéene et oxygéne. Cette
fenétre électrochimique réduite a pour conséquence de limiter la tension de
fonctionnement du micro-supercondensateur.

La plupart des matériaux pseudocapacitifs (oxydes de métaux de transition ou de métaux
nobles) utilisables en qualité d’électrodes de micro-supercondensateurs présentent ainsi
une fenétre de potentiel bien inférieure a 1,2 V pour laquelle la capacité surfacique et la
stabilité en cyclage sont optimisées.

Afin d’accroitre la fenétre de potentiel des micro-supercondensateurs aqueux, une stratégie
consiste a réaliser des dispositifs asymétriques associant deux électrodes capacitives ou
pseudocapacitives différentes ayant des fenétres électrochimiques complémentaires. Ces
dispositifs sont capables de fonctionner a des tensions supérieures a 2 V en milieu aqueux,
c’est-a-dire excédant largement la fenétre électrochimique du solvant (eau). Cette
“anomalie” est possible grace aux surtensions cathodiques et anodiques de dégagement
d’hydrogene et d’oxygene.

Treés peu de micro-supercondensateurs asymétriques ont été publiés a ce jour. Dans le cadre
la these de Ty Mai Dinh [23], nous avons été parmi les premiers a développer des micro-
supercondenteurs asymétriques a base de nanotubes de carbone multi-parois (MWCNTSs
pour Multi Walled Carbon Nanotubes) et d’oxyde de manganése (MnO;). Les MWCNTs
possédant une bonne surtension cathodique, ils ont été déposés par la technique du jet
d’encre et par électrophorese pour réaliser I'électrode négative. Un travail important a été
réalisé sur la fonctionnalisation de ces nanotubes de carbone par des groupements
carboxyligues (—COOH) afin, d’une part, de disperser les MWCNTs dans le solvant polaire

(facilitant la mise en ceuvre de l'intégration de ce matériau) et, d’autre part, d’augmenter la
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capacité spécifique du matériau (en attachant des groupements carboxyliques a la structure
des MWCNTs, un comportement pseudocapacitif supplémentaire a été ajouté au
comportement capacitif de la double couche électrochimique). Concernant I'électrode
positive, elle a été réalisée par dépot électrolytique d’oxyde de manganéese MnO; (en raison
de sa surtension anodique) en ajustant de maniere trés précise la charge totale fournie pour
le dépodt électrolytique. L'équilibrage de charge des deux électrodes dans un systéme

asymétrique est en effet une étape cruciale.

a) b)

Carbon Nanotubes

Figure 6 : a) Image optique et b) représentation schématique d’'un micro-supercondensateur planaire
asymétrique MWCNTSs (-) / MnO; (+).

Nous avons ainsi réalisé, pour la premiére fois, un micro-supercondensateur asymétrique
MWCNTs oxydés / MnO; en configuration interdigitée (Figure 6) avec des tensions de cellule
atteignant 1,8 V (Figure 7), soit bien supérieures a la limite de stabilité thermodynamique de
I’eau (en électrolyte aqueux) ([24]).

Electrode potential (mV vs. Ag/AgCl)
-1000 -500 0 500 1000

T
500 mV/s

Current density (mA/cm?)

0 400 800 1200 1600 2000
Cell voltage (mV)

Figure 7 : Comportement électrochimique des deux électrodes individuelles (vs. Ag/AgCl en bleu) lorsque le
micro-supercondensateur asymétrique est cyclé a une tension de 1,8 V.
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4. Unités de mesure

Les caractéristiques des supercondensateurs et des batteries sont conventionnellement
obtenues en normalisant leurs propriétés (capacité, énergie, puissance...) par le poids et/ou
le volume du dispositif. Mais contrairement aux dispositifs macroscopiques, un attribut
gravimétrique n’est pas approprié pour caractériser un micro-supercondensateur ou une
micro-batterie : la quantité de matiere active utilisée dans I'électrode est infime et
négligeable par rapport au poids total du micro-dispositif. Les caractéristiques volumétriques
sont beaucoup plus adaptées car elles permettent de comparer, indépendamment de leurs
épaisseurs, différents matériaux d’électrodes. Cette unité de mesure peut cependant fournir
des informations erronées pour des couches d’épaisseurs tres différentes : les performances
volumétriques d’une couche mince peuvent rarement s’extrapoler aux couches épaisses
[25]. Cela est particulierement vrai pour les performances d’électrodes nanométriques
synthétisées par des techniques spécifiques, telles que le dépbt de couches atomiques
(Atomic Layer Deposition, ALD), exprimées en F/g ou en F/cm3. Dans de tels cas, le procédé
ne peut pas se transposer pour des électrodes épaisses.

La puce ou le circuit électronique dans lequel sera confiné le micro-supercondensateur ou la
micro-batterie dispose d’un espace limité. En conséquence, il est crucial de considérer les
performances du micro-dispositif ramenées a la surface, c’est-a-dire a I'empreinte
surfacique que prend le composant sur le substrat. On parle alors de “capacité spécifique”
(en F/cm?), “d’énergie spécifique” (en J/cm? ou Wh/cm?) ou de “puissance spécifique” (en

W/cm?).
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CHAPITRE Il : PROCEDES TECHNOLOGIQUES D’INTEGRATION

De nombreuses filieres technologiques ont été explorées pour réaliser des micro-
supercondensateurs sur puce avec des motifs submillimétriques pour une surface
d’empreinte inférieure a 1 cm?. Quel que soit le procédé de fabrication envisagé, le défi est
de pouvoir déposer localement le matériau d’électrode sur des motifs de tres faibles
dimensions sans court-circuiter les deux électrodes positive et négative dans le cas d’'une
configuration planaire [26]. A cela s’ajoute la nécessité d’une compatibilité du procédé avec
ceux employés dans I'industrie de la microélectronique afin de pouvoir co-intégrer I'élément
de stockage avec les différents composants actifs des capteurs communicants, comme les
transistors du circuit intégré gérant l'intelligence de I'objet ou les modules millimétriques
radiofréquences utilisés pour transmettre ou recevoir les informations mesurées. La limite
de résolution des motifs (distance minimale entre deux électrodes adjacentes pour un
agencement interdigité), actuellement comprise entre 500 et 5 um par photolithographie,
dépendra du procédé sélectionné [21]. Ces procédés de fabrication peuvent étre divisés en
deux catégories (Figure 8).

La premiere catégorie concerne les technologies basées sur le transfert d’'un matériau
d’électrode existant sous forme de poudre, au sein de la cellule miniaturisée. Les particules
sont dispersées dans un solvant afin de former une suspension colloidale stable ou une pate
visqueuse, comprenant un mélange approprié de matériau actif, de liant organique et
d’additifs (tensioactif, agent de charges, agent conducteur). Le mélange est ensuite déposé
localement, soit par des techniques d’impression (impression jet d’encre [7], sérigraphie [5,
27]) soit par I'intermédiaire d’un dépot électrophorétique [8], sur des collecteurs de courant
métalliques — préalablement déposés avec les motifs souhaités sur un substrat isolant.

Dans la seconde catégorie, le matériau d’électrode est synthétisé lors de I|'étape de
fabrication des micro-dispositifs. Cela peut étre réalisé, par exemple, en
déposant/gravant/usinant un matériau standard (ruthénium métallique [28], carbure
métallique [16]) pour le transformer, aprés |'étape de micro-fabrication, en matériau actif
d’électrode. Une autre approche est de synthétiser directement le matériau d’électrode sur
les collecteurs de courant interdigités via un dépot électrolytique. Cette technique est bien

adaptée a la réalisation de micro-supercondensateurs a base de matériaux pseudocapacitifs.
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En outre, le dépot étant localisé sur les parties conductrices, cette technique permet une
fabrication collective, a savoir la réalisation simultanée de multiples composants au sein
d’'une méme plaquette de silicium. Tous les procédés de fabrication de cette seconde
catégorie permettent d’obtenir des électrodes possédant une trés bonne adhérence avec le
collecteur de courant ou le substrat et permettent d’éviter I'utilisation d’additifs inactifs tels

gue des agents conducteurs, de charge ou de liants.

réservoir
Ecriturelaser

racloir

carbure Carbone dérivé carbu

—
chloration

s'et“md_‘: Conversion Electrode
e travai
N

Contre
électrode

Dépot électrolytique

Particules chargées Electrode de
référence

Figure 8 : Procédés de micro-fabrication employés au LAAS-CNRS pour réaliser des micro-
supercondensateurs planaires. a) La matiéere active sous forme de poudre est transférée sur le collecteur de
courant. b) La matiére active est synthétisée lors de I’étape de fabrication.

Nous résumerons ici les différentes technologies utilisées au LAAS-CNRS pour intégrer le

matériau d’électrode.

1. Technologies de dépot de la matiére active

1.1. Jet d’encre

Nos premiers micro-supercondensateurs ont été réalisés par la technique d’impression
par jet d’encre. Ces travaux, publiés en 2010 [7], font alors figure de pionniers dans le

domaine balbutiant des micro-supercondensateurs. Cette technique consiste a déposer
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localement un matériau d’électrode existant sous forme de poudre (charbon actif ou
nanotubes de carbone) sur des collecteurs de courant métalliques — préalablement déposés
avec les motifs souhaités sur un substrat isolant. Les particules sont dispersées dans un
solvant afin de former une suspension colloidale stable comprenant un mélange approprié
de matériau actif, de liant organique (le polytétrafluoroéthyléene PTFE) et d’additifs
(tensioactif, agent de charges et agent conducteurs). Toute la difficulté réside dans
I’obtention d’une émulsion homogéne et stable dans le temps pour permettre de bonnes
conditions de jet d’encre. Une fonctionnalisation de la surface du matériau d’électrode par la
création d’'une liaison covalente avec une espéce chimique souhaitée (induite par la
réduction de sels de diazonium [29] ou par oxydation chimique [30]), peut s’avérer
nécessaire pour permettre une bonne dispersion de la poudre dans le solvant polaire ou
apolaire utilisé. Une fonctionnalisation hydrophobe de la surface de silicium oxydé (par une
monocouche auto-assemblée de n-octadecyltrichlorosilane OTS ou de
perfluorodecyltrichlorosilane FDTS) est également indispensable pour obtenir un dépot
sélectif du matériau actif sur le collecteur de courant métallique et ainsi descendre a une
résolution atteignant 10 um. Cette technique a été utilisée avec un équipement AltaDrop®
d’Altatech pour réaliser différents micro-supercondensateurs avec différentes configurations

interdigitées pour une épaisseur de dépot comprise entre 1 et 2 um (Figure 9).

10-400-4

Figure 9 : a) Image a d’un micro-supercondensateur planaire interdigité (20 doigts de 40 um de largeur,
400 pm de longueur et espacés de 40 um) élaboré par la technique du jet d’encre. b) Images des puces a plus
faible grossissement.

Ces composants ont été testés en milieu organique (1 M EtaNBFs dans du carbonate de

propyléne) en atmosphére anhydre controlée (boite a gant). Un comportement capacitif a

pu étre obtenu avec une capacité de cellule atteignant 2,1 mF/cm? sur 2,5 V avec le charbon
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actif, soit bien supérieur aux quelques uF/cm? rapportées dans la littérature pour les micro-

supercondensateurs de I'époque [31].

1.2. Sérigraphie

La sérigraphie est une technologie alternative permettant d’augmenter les épaisseurs de
la matiére active et donc accroitre les capacités spécifiques par unité de surface. Dans un
premier temps, un procédé technologique d’électrodes enterrées a été développé. Il s’agit
de graver par un bain KOH les doigts interdigités qui forment alors des cuves destinées a
accueillir la matiere active épaisse. La pate de sérigraphie, composée de charbon actif, d'un
liant organique (le polyfluorure de vinylidéne PVDF) et d’un solvant, est alors étalée dans les
cuves. Les dépots ainsi obtenus sont de 200 a 300 um d’épaisseur (Figure 10). Le composant
est ensuite imprégné d’un électrolyte liquide : le carbonate de propyléne contenant des sels
(tétraéthylammonium tétrafluoroborate, EtaNBFa) et testé sous atmosphere anhydre en
boite & gants. Les capacités spécifiques résultantes sont de I'ordre de 80 mF/cm?, ce qui
représente en matiere de densité d’énergie pour un électrolyte liquide organique pres de
250 mlJ/cm?. Ces performances publiées en 2012 [27] définissaient I'état de Iart

international dans le domaine.

Figure 10 : Micro-supercondensateur réalisé par sérigraphie
(cuves 400 um profondeur, 2 x 4 doigts, espacement 50 um).

1.3. Dépot électrophorétique

La technique de dépot électrophorétique de matiére active a été envisagée car elle
permet un dépot sélectif et une fabrication collective a I'échelle de la plaquette. La méthode
est basée sur la migration de particules chargées en suspension sous l'application d’un

potentiel électrique. L’ajout de chlorure de magnésium MgCl, permet d’une part, de charger
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et stabiliser électrostatiquement les particules & déposer par l'adsorption de MgZ*, et
d’autre part, d’assurer une adhésion du film par la formation de Mg(OH), résultant de la
décomposition de I'eau [32]. Ainsi des dépots exempts de liants organiques (a l'instar du
polytétrafluoroéthyleéne PTFE ou du PVDF précédemment utilisé) ont pu étre réalisés sur des
électrodes interdigitées pour différents types de matériau : le charbon actif (1700 m?/g) et
les oignons de carbone (500 m?/g, Figure 11) pour la réalisation de micro-
supercondensateurs mais également des matériaux de batteries (LisTisO1; et LiFePOa) pour la

réalisation de micro-batteries planaires interdigitées [33].

Figure 11 : Dépot électrophorétique d’oignons de carbone : a) vue du dessus et b) en coupe.

1.4. Dépot électrolytique

Concernant les dépots électrolytiques (essentiellement RuO, et MnO;), des procédés de
micro-fabrication ont été développés afin d’améliorer la résolution des micro-dispositifs. Un
des défis principaux de la réalisation de micro-supercondensateurs a tres faible échelle est
en effet la résolution des motifs lors de I'étape de dépot du matériau actif. Bien que le
matériau actif se dépose sélectivement par voie électrochimique sur les collecteurs de
courants interdigités, un dépot chimique du matériau d’électrode peut par exemple
apparaitre, pour le dépot électrolytique, sur les parties isolantes entre les électrodes lorsque
le pH est localement important. Ce dépo6t chimique entraine un courant de fuite limitant la
résolution des micro-dispositifs. Par des procédés de micro-fabrication appropriés aux
protocoles de dépot électrochimique, des dispositifs atteignant une résolution d’1 pum
(c’est-a-dire la limite de résolution des procédés photolithographiques) ont été obtenus, soit
bien supérieure aux résolutions de |'état de I’art des micro-supercondensateurs interdigités

(généralement supérieures a 100 um). Ces fortes résolutions nous ont permis d’obtenir des
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micro-supercondensateurs capables d’étre cyclés a 10 kV/s, soit 5 ordres de grandeur plus

élevés que les supercondensateurs classiques [21].

1.5. Dépot physique en phase vapeur (PVD)

Dans le cadre de la these de Peihua Huang [6, 16], nous avons réalisé des micro-
supercondensateurs basés sur des couches minces de Carbones Dérivés de Carbures (CDC)
développés par I'équipe du Pr. Yury Gogotsi de I'Université de Drexel a Philadelphie. Ces
matériaux sont obtenus par dissolution sélective d’'un métal a partir d’'un carbure métallique
déposé par PVD (Physical Vapor Deposition). Outre les remarquables et versatiles propriétés
de ces matériaux (pureté, densité, controle précis de la porosité...), un autre avantage de ce
procédé est la possibilité d’obtenir des couches minces rendant cette technique compatible
avec les technologies de micro-fabrication. Divers enchainements d’étapes ont dii étre testés
pour former les microélectrodes contenant les couches de CDC et les collecteurs de courant :
la gravure réactive ionique (RIE pour Reactive lon Etching), notamment, a été utilisée avant
ou aprés la transformation des carbures en carbone (Figure 12). Dans tous les cas, les
collecteurs de courant sont déposés apres I'étape de chloration a cause de la température
de prés de 500°C appliquée (pour une taille de pore résultante de 0,7 nm). Divers CDCs ont
également été testés : a base de SiC et a base de TiC. Ces derniers, présentant une meilleure

conductivité que les SiC-CDCs, ont fait I'objet d’'une plus grande attention.
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Figure 12 : Procédés de micro-fabrication d’un micro-supercondensateur a base d’un carbone dérivé de
carbure de titane (TiC-CDC) reposant sur une gravure réactive ionique (RIE).

Plus récemment, nous avons réalisé a I'aide d’une sonde ionique focalisée (Focused

lon Beam, FIB) des “nano-supercondensateurs” exhibant des caractéristiques étonnantes
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[28]. Le dispositif est constitué d’une fine couche PVD de ruthénium métallique Ru de
100 nm d’épaisseur déposée sur un substrat de silicium (Si/SiO2), gravée par FIB et oxydée
électrochimiquement en oxyde de ruthénium hydraté RuOx.nH,0 (Figure 13).

Alors que les résolutions obtenues par les techniques photolithographiques
conventionnelles restent limitées par la diffraction de la lumiere, I'utilisation du FIB pour la
nanostructuration permet de réaliser des cellules d’une dizaine de micrometres carrés

comprenant des électrodes séparées de quelques dizaines de nanometres seulement.

Electrolyte T Pt/RUO
x
Si/Si0, FIB interspace

Pt/Ru 50 nm —»
interspace

Si/sio,

Figure 13 : a) Représentation schématique d’un supercondensateur nanostructuré par faisceau d’ions
focalisés. b) et c) Images MEB avant I’oxydation du Ru et le dép6t de la résine photosensible SUS.

En raison de la réduction extréme de la distance séparant les deux électrodes [20], ces
dispositifs possédent des caractéristiques électrochimiques étonnantes. Pour des raisons
cinétiques, ces nano-supercondensateurs peuvent étre cyclés a des tensions anormalement

élevées bien supérieures a celles des systémes de grande taille (Figure 14).
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Figure 14 : a) Augmentation singuliére de la tension de cellule en milieu aqueux H,S0, a des valeurs
dépassant I’électrolyse de I’eau. b) Augmentation de la tension limite de cellule en fonction de la vitesse de
balayage.
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Ces composants modeles offrent une opportunité unique de comprendre des processus
électrochimiques au niveau le plus fondamental - notamment des réactions cinétiques
impliquées dans le stockage de charge - ouvrant de nouvelles opportunités dans la

conception de dispositifs de stockage d’énergie intégrés avec des propriétés améliorées.

2. Procédés d’encapsulation

Tous ces procédés ont été employés avec succes pour réaliser des micro-dispositifs non
encapsulés, testés sous atmosphere contrélée grace a une boite a gants ou sous air avec une
tension limitée a 1 V en raison de la décomposition de la vapeur d’eau présente dans
I'atmosphere. Jusqu’a présent, tres peu d’études ont porté sur la problématique de
I’encapsulation des micro-supercondensateurs, bien qu’il s’agisse d’'une étape fondamentale

a l'intégration sur puce d’un micro-dispositif pleinement opérationnel.

2.1. Utilisation d’un substrat-capot

L’encapsulation peut s’effectuer en collant un capot rigide en verre au-dessus de la
plaguette de silicium (these d’Hugo Durou, [5, 27]), comprenant les différents
microdispositifs, en scellant le couvercle a I'aide d’une résine photosensible ou

thermodurcissable avant de découper individuellement les différentes puces (Figure 15).

Figure 15 : Image d’un micro-supercondensateur encapsulé contenant du carbonate de propyléne.
(dimensions du composant : 8,4 x 7,8 mm?)
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2.2. Dépobt parylene

Les dispositifs peuvent également étre recouverts d’un film polymere protecteur, inerte
chimiquement, comme le revétement parylene C (Figure 16). Le procédé d’encapsulation
utilisation d’un procédé basse température, compatibilité chimique avec I’électrolyte utilisé,

assurance de connexions électriques entre les composants et le circuit externe. L’utilisation

Figure 16 : a) Support utilisé pour le dépot paryléne. b) Composants scellés contenant le matériau actif et
I’électrolyte.

de faibles températures constitue le facteur le plus limitant, car il exclut de nombreux
procédés pouvant dépasser les températures de fusion du matériau d’électrode et/ou
d’ébullition de I'électrolyte. Cela devient encore plus complexe lorsque des électrolytes
liquides sont utilisés, et la tendance actuelle est de développer des micro-
supercondensateurs basés sur des électrolytes solides ou gélifiés. Toutes ces voies
d’encapsulation doivent étre évaluées et validées afin d’obtenir des composants

fonctionnels et permettre un transfert industriel.
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CHAPITRE 1l : PERFORMANCES DES MICRO-SUPERCONDENSATEURS

1. Ll’énergie spécifique

L'explosion du nombre de publications depuis une dizaine d’années concernant les micro-
supercondensateurs a été accompagnée d’une nette amélioration de leurs performances
énergétiques. La plupart de ces travaux revendiquent la réalisation de micro-
supercondensateurs affichant d’excellentes densités d’énergie. Bien que certaines mesures
expérimentales semblent soutenir ces allégations, I'absence actuelle de norme d’étalonnage
(y compris pour les propriétés surfaciques, cf. § 4 du Chapitre I) ne permet pas de comparer
de maniere fiable et directe les performances énergétiques des micro-supercondensateurs.
La Figure 17 montre, a titre indicatif, les capacités surfaciques obtenues avec différents
matériaux d’électrodes pour certains micro-supercondensateurs en couches minces
rapportés dans la littérature. Ces capacités sont comparées a celles obtenues avec des
électrodes de supercondensateurs macroscopiques. Méme si la plupart des efforts en
recherche et développement sont consacrés a I'accroissement de la capacité et de I'énergie
spécifiques des micro-supercondensateurs, leurs valeurs, allant du puF/cm? a la dizaine de

mF/cm?, restent encore bien inférieures a celles des supercondensateurs macroscopiques.
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Figure 17 : Comparaison des capacités spécifiques (en mF/cm?) d’électrodes en couches minces (2D) de
différents micro-supercondensateurs avec celles d’électrodes de supercondensateurs macroscopiques.
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Par ailleurs, les performances énergétiques des micro-supercondensateurs sont souvent
comparées a celles des micro-batteries sur un diagramme de Ragone. Dans un
environnement systéme réel, une telle comparaison doit étre traitée avec prudence. La
plupart des composants électroniques fonctionnent au-dessus d’une tension seuil Vseyir. Alors
gue la micro-batterie fournit une tension d’alimentation globalement constante au cours du
temps, la tension du micro-supercondensateur décroit linéairement avec le temps de
décharge. Une fois la tension seuil atteinte, I'énergie emmagasinée restante dans le micro-
supercondensateur devient alors inutilisable. En effet, dans le premier quart de la fenétre de
potentiel, le supercondensateur délivre moins de la moitié de I'énergie stockée. En outre, la
tension requise pour certains composants peut étre trés proche de la tension maximale du
micro-supercondensateur. Dans ce cas, un convertisseur DC-DC doit étre ajouté afin de
fournir la tension appropriée, en récupérant I’énergie des basses tensions, mais |'utilisation

d’un tel convertisseur peut consommer une quantité non négligeable d’énergie.

2. Lultra-puissance

L'aspect puissance, c’est-a-dire la quantité d’énergie par unité de temps fournie par un
dispositif, a sans aucun doute été la découverte la plus inattendue émanant des micro-
supercondensateurs. Les supercondensateurs sont, par nature, des dispositifs de puissance
dont le mécanisme de stockage de charge repose sur des réactions de surface extrémement
rapides. lls sont caractérisés par des faibles temps de charge et de décharge (de I'ordre de la
seconde), une aptitude a fonctionner a des vitesses élevées de balayage en tension (de
I'ordre de 100 mV/s) et ils présentent des spectres d'impédance complexe dominés par un
comportement capacitif. Les supercondensateurs sont cependant principalement utilisés en
courant continu ou en courant alternatif a basse fréquence afin de donner le temps aux ions
de pénétrer dans la profondeur des pores de I'électrode pour former la double couche
électrochimique. Nos travaux ont toutefois démontré la particularité de certains micro-

supercondensateurs a maintenir un comportement capacitif a trés hautes fréquences

et/ou a des vitesses de balayage en tension ultrarapides.
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2.1. Micro-supercondensateurs OLC

Comme mentionné précédemment, nous avons réalisé en 2010 en collaboration avec le
CIRIMAT (Toulouse) et I’'Université de Drexel, des micro-supercondensateurs interdigités a
base d’oignons de carbone (Onions Like Carbon, OLC) par dépot électrophorétique
(Figure 11, [8]). A notre grande surprise, ces composants étaient capables d’étre cyclés a des
vitesses de balayage impressionnantes, dépassant les 100 V/s (Figure 18), c’est-a-dire
3 ordres de grandeur supérieurs a celles des supercondensateurs classiques, pour une
capacité spécifique de 1,7 mF/cm? et une tension de 3 V en milieu organique (carbonate de
propyléne). Cet électrolyte possede pourtant une conductivité ionique beaucoup plus faible
gue celle des électrolytes aqueux.
Cette ultra-puissance (177 mW/cm?) a par la suite été rapportée par d’autres équipes dans

de nombreux articles pour des micro-supercondensateurs en configuration interdigitée [34-

37].
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Figure 18 : Voltampérogrammes cycliques des micro-supercondensateurs a base d’OLC dans du carbonate de
propyléne contenant 1 M d’Et;NBF..

Ces performances hors du commun ont d’abord été attribuées a la combinaison de plusieurs
facteurs. 1) Les nano-oignons de carbone possédent une surface totalement accessible aux

ions de I’électrolyte, rendant I'adsorption/désorption extrémement rapide. 2) L'utilisation du
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dépot électrophorétique permet de réaliser des électrodes de micro-supercondensateurs
dépourvues de liant organique. 3) Enfin, nous avons démontré en 2013 qu’une configuration
optimisée des micro-dispositifs interdigités permet d’améliorer la puissance des micro-
supercondensateurs (Figure 19) : une réduction de I'espace séparant les doigts interdigités
atténue en effet la résistance de I'électrolyte, contribution importante de la résistance série
équivalente (ESR, Equivalent Series Resistance) [20, 21].

Tous ces parametres permettent de diminuer la résistance R de la cellule et, par conséquent,
de réduire le temps nécessaire a I'accumulation de I'énergie stockée. Cependant, bien que
ces éléments améliorent indéniablement la puissance du micro-dispositif, cela ne permet
pas d’expliquer “l'ultra-puissance” de certains micro-supercondensateurs. Un tel
comportement a en effet été constaté sur de nombreux micro-supercondensateurs quels
gue soient la configuration géométrique et le matériau d’électrode utilisés (du carbone

nanoporeux [38-41] et nitrures métalliques [42] au silicium [43]).
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Figure 19 : Evolution théorique et expérimentale de la résistance de I'électrolyte R., de la résistance du
collecteur de courant R, et de I’ESR en fonction a) de I'interespace i, b) de la largeur w, c) de la longueur L, et
d) du nombre de doigts N d’un micro-supercondensateur interdigité.
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2.2. Réflexion sur I'origine de I'ultra-puissance

Ce n’est que récemment que nous avons amené des éléments de réflexion [10].
L'aptitude a maintenir un comportement capacitif a des fréquences élevées, représentée par
une phase ¢ de I'impédance complexe Z( ) proche de 90° dans le plan de Bode, dépend de
la constante de temps 7= RC ou R représente la résistance de la cellule et C sa capacité
(Figure 20a). De méme, les équations régissant les courbes de voltampérométrie cyclique
des supercondensateurs indiquent que la vitesse de balayage maximale vmax pour maintenir
la forme rectangulaire caractéristique des systémes capacitifs dépend également de la
constante de temps 7 (Figure 20b) [44]. Plus cette constante de temps est faible, meilleure
est la puissance du micro-supercondensateur. Par conséquent, la fréquence et la vitesse de
balayage en tension maximales, @max €t Vmax, indicateurs de la puissance du micro-dispositif,
ne dépendent pas uniquement de la résistance R mais également de la capacité C. Or,
comme nous venons de le voir, les capacités spécifiques actuelles des micro-
supercondensateurs en couches minces ne rivalisent pas avec celles des électrodes des
supercondensateurs macroscopiques. Leurs capacités C (et par conséquent leurs constantes
de temps 1) sont typiquement 3 ordres de grandeur inférieures a celles rapportées pour des
électrodes macroscopiques (7 ~ 1 s). Avec des constantes de temps inférieures a la
milliseconde [45], certains micro-supercondensateurs démontrent une ultra-puissance en
raison de la trés faible quantité d’énergie stockée a délivrer. Les remarquables
caractéristiques de puissance de ces micro-supercondensateurs en couches minces sont

ainsi plut6t révélatrices de leurs médiocres performances énergétiques.
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Figure 20 : Influence de la constante de temps 7 sur les caractéristiques de puissance des micro-
supercondensateurs. a) Simulations de voltampérogrammes cycliques (CVs) normalisés en fonction de la
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Ces dispositifs ne peuvent pas étre utilisés comme pour les micro-batteries pour des
applications nécessitant un stockage substantiel de I'énergie, mais leurs grandes puissances
étendent leurs domaines d’application dans lindustrie électronique, par exemple le
remplacement des condensateurs électrolytiques pour le filtrage de fréquence des

convertisseurs AC-DC [46-49].

Afin de correctement interpréter les performances d’un micro-supercondensateur, il est
donc essentiel de toujours associer les caractéristiques de puissance a la valeur de la
constante de temps ret de la capacité C. Par ailleurs, en I'absence d’approches normalisées,
les parameétres clés a indiquer pour une comparaison pertinente de différents micro-
supercondensateurs énergétiques sont :

— la configuration de la cellule (planaire ou empilée) et la surface de chaque électrode,
permettant de déterminer I'interespace pour une géométrie interdigitée et la surface totale
du dispositif ;

— I'épaisseur de chaque couche (substrat, collecteur de courant, électrolyte, matériau
d’électrode) et la possibilité ou non d’accroitre I'épaisseur de I'électrode ;

— I'expression des propriétés normalisées par rapport a la surface d’empreinte du micro-

supercondensateur.
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CHAPITRE IV : APPROCHE TRIDIMENSIONNELLE

S’ils font I'objet d’un nombre croissant de travaux, les micro-supercondensateurs
n’ont donc pas encore trouvé d’applications concretes. En effet, leur faible densité d’énergie
surfacique ne leur permet pas aujourd’hui d’alimenter durablement des capteurs ou tout
autre composant électronique. Une franche rupture technologique est primordiale pour
obtenir des électrodes capables de stocker considérablement plus d’énergie. Afin d’accroitre
leurs performances énergétiques pour une empreinte surfacique limitée dans le circuit
électronique, I’électrode du micro-supercondensateur doit contenir une quantité
excessivement plus importante de matériau actif par unité de surface.

Pour cela, une structuration de |’électrode s’impose. L'utilisation des micro- ou nano-
structures, organisées ou non, permet de développer une surface spécifique importante tout
en gardant I'empreinte surfacique initiale. Sur ces supports tridimensionnels, toute I'astuce
consiste ici a déposer de facon plus ou moins conforme le matériau pseudocapacitif
(typiguement RuQ;) constituant la matiére active. Il convient aussi de maitriser dans ce cas
I’épaisseur du matériau déposé afin de ne pas complétement obstruer I'accés de la micro-
/nanostructure a I’électrolyte. Une optimisation conjointe des dimensions du squelette 3D et
de I'épaisseur de matériaux apparait donc nécessaire.
Afin de mesurer I'augmentation de la surface développée par la structuration du collecteur
de courant, nous définirons par la suite le facteur de forme k comme le rapport de la surface
électrochimiquement active (déterminée par voltampérométrie cyclique) sur la surface
d’empreinte. Ce facteur de forme k permet d’augmenter I'énergie E (en J/cm?) suivant
I’équation :

E =2 kCypU? (2)
ou Czp est la capacité (en F/cm?) du micro-supercondensateur en couche mince et U sa

tension (en V). Différentes voies ont ainsi été explorées pour créer des structures 3D.

1. Structures 3D investiguées
1.1. Rugosification de surface
Afin d’augmenter la surface et la capacité spécifique du matériau actif, un moyen

consiste a augmenter la surface électrochimiquement active d’un collecteur de courant en
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or par un traitement adapté. Une procédure de rugosification électrochimique a été ainsi été
mise en place afin de modifier la surface de I'or (these de Ty Mai Dinh [23]). La capacité

spécifique de micro-supercondensateurs RuO; a pu ainsi étre augmentée d’un facteur 5

1.2. Nanofils, Nanotroncs et Nanoarbres

Dans le cadre du stage de master d’Erwan Bertin (2011) [50, 51], nous avons synthétisé
et étudié les propriétés d’auto-assemblage des membranes d’alumine poreuse (ou AAO
pour Anodic Aluminium Oxide) obtenues par oxydation électrochimique de I'aluminium dans
un acide. Le processus d’évolution de la couche anodique releve d’une compétition entre
deux phénomeénes opposés: |'élaboration de |'oxyde Al;Os sous l'action du courant
électrique et la dissolution chimique de la couche. Il en résulte un réseau régulier de pores
ouverts pouvant étre utilisé comme matrice guide pour la croissance confinée de nanofils.
L’objectif était de se servir de I'alumine poreuse comme un moule pour déposer le collecteur
de courant (nanofils de platine Pt) ou directement la matiére active (nanofils d’oxyde de
ruthénium RuOy).
Le stage s’est déroulé en plusieurs volets : optimisation des paramétres d’anodisation
(substrats, temps et nombre d’anodisation, durée et température de recuit, dissolution et
ouverture des pores...), anodisation sur les doigts interdigités et dépot de nanostructures de
platine (nanofils avec un diamétre de I'ordre de 40 et 50 nm pour une longueur comprise

entre 200 et 400 nm) a travers les membranes réalisées (Figure 21).

CNRS-LAAS 20.0k

Figure 21 : a) Membrane d’alumine poreuse et b) nanofils de platine déposés électrochimiquement apres
dissolution de la membrane.

-50-



Nous avons poursuivi le travail sur les nanostructures en 2017 dans le cadre du sujet
de master de Lotfi Benali Karroubi [52, 53]. L'objectif de ce stage a été de réaliser des
électrodes de micro-supercondensateurs en déposant, par voie électrochimique, de I'oxyde
de ruthénium hydraté sur différentes nanostructures de silicium fortement dopé (nanofils,
nanotroncs et nanoarbres de Si) obtenues par dépot chimique en phase vapeur (Chemical

Vapor Deposition, CVD) au CEA Grenoble (Figure 22).

1°* Dépot d’or 1" croissance CVD 2¢me dépdt d’or 2™ croissance CVD

Wafer de silicium Film d’or Si NTrunks Si NTrunks Si Ntrees

fortement dopé n recouverts d’or

Figure 22 : Etapes de croissance de nano-arbres de Si par CVD.

L'intérét principal réside dans le fait que les électrodes de silicium, matériau classiquement
utilisé dans lindustrie de la micro-électronique, pourraient permettre d’intégrer
directement le stockage électrochimique de I'énergie au sein des composants, rendant plus
efficace la distribution d’énergie au sein de ces derniers. Le nombre de cycles de dépot
électrolytique d’oxyde de ruthénium et l'influence du type de nanostructure sur les
propriétés électrochimiques de I'électrode ont été étudiés. Des capacités atteignant
137 mF/cm? ont pu étre obtenues avec des nano-troncs de silicium. Un fort courant de fuite
est cependant observé en raison de I'oxydation des structures de silicium lors du dépot en
milieu aqueux de I'oxyde de ruthénium (bain de 5mM de RuCls.xH.O + 0,1 M KCI dans
0,01 M HCI). Des améliorations futures sont donc a prévoir en investiguant le dépot

électrolytique de I'oxyde de ruthénium en milieu organique et/ou liquide ionique.

1.3. Dépdt GLAD
Une voie originale a également été débutée pour jouer sur la structure et I'architecture
des couches minces : la technique GLAD (GLancing Angle Deposition). Cette approche

consiste a déposer le matériau sous incidence oblique sur un substrat fixe ou animé d’un
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mouvement de rotation. Par un phénomene d’ombrage se produisant a I’échelle atomique,
un controle précis de la structure des films est obtenu a des dimensions de l'ordre de
quelques dizaines de nanométres. Des architectures relativement complexes (zigzags,
batonnets, spirales...) peuvent alors étre produites avec une variété de matériaux. Ces
travaux ont fait I'objet du début de thése d’Anais Ferris, en co-tutelle entre le LAAS-CNRS et
I'INRS (Canada). Nous avons optimisé les parametres pertinents du procédé GLAD sur de I'’Au
et du Pt (variation de I'angle du flux incident, vitesse du dép6t et rotation du substrat) avant
de déposer et caractériser 'oxyde de ruthénium sur les substrats texturés. De trés belles
structures ont été obtenues (Figure 23), malheureusement le facteur de forme reste encore

limité a des valeurs inférieures a 10.

200 nm § 200nm §
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*7200 nm
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Figure 23 : : Images MEB de I’évolution de la morphologie de la structure d’or en fonction de I’angle du flux
incident.

2. Nanomurs de Carbone

Le dépot d’oxyde de ruthénium sur des nanomurs de carbone (Carbon Nanowalls, CNWs)
constitue de loin la premiére rupture de mon bilan en matiére d’énergie surfacique. Les
nanomurs de carbone sont des matériaux nanostructurés, constitués verticalement d’une
superposition de plusieurs feuilles de graphéne (Figure 24a). lls possédent une grande

surface accessible (de 100 a 1500 m?/g), une bonne conductivité électronique (40-60 S/cm),
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une bonne tenue mécanique et une excellente stabilité chimique. Ces matériaux ont été
synthétisés par dépot chimique en phase vapeur assisté par plasma radiofréquence a
IInstitut National du Laser, Plasma et Physique de Radiation (NILPRP), Bucarest (Roumanie)

dans le cadre du post-doctorat d’Amine Achour au LAAS-CNRS en 2013 [54].
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Figure 24 : a) Morphologie / vue en coupe d’un dép6t de nanomurs de carbone. b) Evolution de la capacité
spécifique de nanomurs de carbone de différentes épaisseurs en fonction de la vitesse de balayage.

Une série de nanomurs de carbone CNWs déposés sur des plaquettes 4 pouces de silicium a
été réalisée en variant le temps de dép6t. La Figure 24b représente I'évolution de la capacité
spécifique des dépo6ts de nanomurs de carbone en fonction de la vitesse de balayage. Une
bonne capacité de 5,7 mF/cm? a été obtenue pour le dépdt CNW le plus épais (12 um).

L'oxyde de ruthénium hydraté a par la suite été électrodéposé par voltampérométrie
cyclique sur ces nanomurs de carbone. L'oxyde de ruthénium se dépose sur les nanomurs et
commence a s’agglomérer empéchant, aprés un certain nombre de cycles, la pénétration en
profondeur de la solution de dépot électrolytique RuCls. Avec 250 cycles, le dépot s’arréte a

une profondeur de 6-7 um (Figure 25) et commence a se déposer en surface.

Figure 25 : Représentation schématique a) et vue en tranche b) de dépots d’oxyde de ruthénium (en vert) sur
des nanomurs de cabone de 12 um d’épaisseur.
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Les performances électrochimiques de ces électrodes CNWs /hRuQO; ont donné des résultats

surprenants. Alors que |'oxyde de ruthénium hydraté déposé sur I'or posséde une capacité

spécifique d’une dizaine de mF/cm?, une capacité faramineuse de 1094 mF/cm? (3 2 mV/s en

milieu H,SO4 0,5 M désaéré) a été obtenue pour le méme matériau déposé sur les CNWs

(Figure 26).
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Figure 26 : a) Voltampérogrammes cycliques des nanomurs de carbone avant (en noir) et aprés (en rouge)
dépot d’oxyde de ruthénium hydraté (250 cycles). b) Evolution de la capacité spécifique en fonction du

nombre de cycles de dépot.

Avec des capacités dépassant les 1000 mF/cm? , ces électrodes constituent une réelle

rupture technologique (Figure 27) validant les bénéfices de I'approche tridimensionnelle.

Capacité spécifique (mF/cm?)
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27 : Comparaison de la capacité spécifique du RuO,/CNW avec celle des électrodes des micro-
supercondensateurs rapportées dans la littérature.
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Ces électrodes ont par la suite été utilisées pour réaliser un prototype de micro-
supercondensateur tout solide en configuration empilée a base d’alcool polyvinylique
(polyvinyl alcohol, PVA) dopé a I'acide phosphorique H3POs4 et I'acide silicotungstique
Ha[W1,Si0a40). Cet électrolyte présente en effet de trés bonnes propriétés largement décrites
dans la littérature [55]. Le composant a été abondamment testé et a tenu toutes ses
promesses : forte puissance, longue durée de vie, faible auto-décharge. Mais surtout, pour la
premiére fois, I'énergie spécifique pouvant étre stockée (176 mJ/cm? pour le dispositif) est
proche de celle des micro-batteries Li-ions actuelles. Ce micro-supercondensateur possede
ainsi une trés forte densité d’énergie tout en maintenant les caractéristiques propres des

supercondensateurs, a savoir une longue durée de vie et une forte puissance.

3. Or poreux

Fort de ces résultats, nous avons investigué d’autres structures tridimensionnelles afin
d’accroitre davantage la surface du matériau pseudocapactif en contact avec I'électrolyte.
Dans le cadre de la co-tutelle de thése d’Anais Ferris [56], nous avons réalisé par voie
électrochimique un matériau d’électrode possédant une capacité surfacique surpassant tous
les systémes proposés jusqu’a présent. L'électrode est constituée d’une structure en or
extrémement poreuse, synthétisée par un procédé électrochimique original : la structuration
dynamique par bulles d’hydrogéne (DHBT pour “Dynamic Hydrogen Bubbles Template”).
Cette technique permet la fabrication d’une structure en or en trois dimensions — le
collecteur de courant — par le biais d’'un dépo6t d’or réalisé simultanément avec un bullage

d’hydrogéne (Figure 28). L'image MEB indique clairement différents niveaux de porosité.

Bulles

Ocoalescées

Figure 28 : a) Représentation schématique du dépot par le modeéle de structuration dynamique par bulles
d’hydrogene. b) Image MEB d’une couche d’or poreuse déposée a 1,5 V vs. ECS pendant 20 min.
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A des surtensions cathodiques élevées, la génération de bulles d’hydrogéne provoquée par
la réduction des protons présents en solution (2H* + 2 e = Hy) perturbe le dépot
électrolytique de I'or (Au3* + 3 e = Au) créant une structure métallique poreuse de trés
grande surface spécifique. Des facteurs de forme extrémement élevés, allant de 218 a 1460
(pour des épaisseurs allant de 29 a 162 um), ont pu étre obtenus en ajustant les parametres
du dépot électrochimique (potentiel appliqué et temps de dépdt). Il est par ailleurs
important de souligner que ces structures sont d’une extréme robustesse.

De la méme maniere que le dépot métallique par DHBT, le co-dépot par DHBT utilise le
modele de croissance métallique autour des bulles d’hydrogéne, mais dans ce cas le substrat
est immergé dans un bain contenant deux sels métalliques dissouts (HAuCls et CuSQOs). Lors
de la croissance, un alliage (AuCu) poreux se crée sur le substrat, et une structure
bimétallique en nid d’abeille est obtenue a l'issue du dépot. Le Cu est par la suite
électrochimiquement dissout pour donner un collecteur de courant composé uniquement
d’or. L'intérét de cette dissolution est d’ajouter un niveau supplémentaire de porosité
(porosité issue du bullage d’hydrogene et porosité issue de la dissolution du Cu). En ajustant
les parameétres expérimentaux, des facteurs de forme allant de 390 a 2430, pour des
épaisseurs allant de 33 a 190 um, ont pu étre obtenus par co-dép6t DHBT.

L'oxyde de ruthénium a par la suite été déposé sur ces structures poreuses. Une couche
épaisse recouvre la surface de I'échantillon et pénétre la quasi-totalité de I'épaisseur de I'or
poreux (Figure 29a). La capacité spécifique de RuO atteint 3473 mF/cm? sur de lor
synthétisé par DHBT (Figure 29b) [57]et prés de 6 F/cm? sur de I'or issu d’un co-dépét par

DHBT [56] — valeurs jamais atteintes pour des électrodes de micro-supercondensateur.
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Figure 29 : a) Morphologie du dépo6t d’oxyde de ruthénium (300 cycles de dépot) sur le collecteur de courant
d’or poreux. b) Caractérisation électrochimique du matériau (évolution de la charge q en fonction de la
vitesse de balayage v).
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Ces électrodes avec des capacités spécifiques remarquables ont été utilisées pour réaliser
différents dispositifs, empilés et planaires (Figure 30). Ces micro-supercondensateurs
possedent des bonnes propriétés de cyclage, courant de fuite, puissance spécifique, et une
densité d’énergie par unité de surface atteignant 454 mJ/cm?, soit une valeur comparable a

certaines micro-batteries.
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Figure 30 : Représentation schématique des étapes d’intégration d’électrodes 3D RuO; / Au poreux au sein
d’un dispositif planaire en configuration interdigitée.

La preuve de concept de I'approche tridimensionnelle a été apportée avec des collecteurs de
courant en or (pour faciliter les caractérisations) mais peut bien s(ir étre étendue a d’autres
métaux ou alliages métalliques voire directement le dépot DHBT de ruthénium. L’association
“durée de vie — énergie — puissance” de ces composants 3D contribuera de maniere

significative au développement des systemes embarqués autonomes et intelligents.
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CONCLUSION GENERALE

Alors que les progres technologiques ont permis au fil des années de réduire la taille
et la consommation des composants électroniques, les dispositifs de stockage de I'énergie
électrique n’ont pas suivi cette tendance a la miniaturisation et n’ont que trés peu gagné en
efficacité. En dépit de leur faible densité énergétique, les micro-supercondensateurs
possedent de nombreux avantages sur les micro-batteries. Leur développement n’est encore
cependant qu’au stade de la recherche universitaire et de nombreux défis restent a
surmonter pour obtenir des composants performants dédiés aux systemes embarqués tels
gue les réseaux de capteurs autonomes communicants, I’électronique nomade ou les objets
connectés.

Le stockage de I’énergie sur puce, initié en 2008, constitue une thématique nouvelle au
laboratoire. De plus, en ce qui concerne spécifiguement les supercondensateurs, leur
intégration sur puce n’avait pas encore été traitée dans le paysage scientifique national et
international. Cette thématique s’est appuyée sur des collaborations étroites avec des
spécialistes des matériaux et en électrochimie.

De nombreux matériaux d’électrodes déposés en couches minces dans des micro-dispositifs
via différentes filieres technologiques ont été évalués et ont permis une nette amélioration
de la quantité d’énergie pouvant étre stockée sur une surface donnée. Nous disposons a
présent de plusieurs filieres répondant a diverses performances (énergie, puissance, nombre
de cycles, tension, taille, température, etc.) donc un mode de stockage de I'énergie
modulable, i.e. en fonction de I'application, peut étre proposé.

Des progreés doivent cependant étre encore réalisés sur les protocoles de micro- et nano-
fabrication et sur de nouveaux types d’électrodes pouvant stocker plus d’énergie par unité
de surface. Tout comme les micro-batteries, I'utilisation d’électrodes tridimensionnelles
pour les micro-supercondensateurs est 'une des voies les plus prometteuses. Nous avons
ainsi pu obtenir des micro-supercondensateurs définissant I’état de I’art en matiére de
résolution, de puissance et d’énergie surfacique avec des composants rivalisant avec les

micro-batteries.
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Le succés de cette solution dépendra de l'intégration et de la faisabilité de fabrication de
matériaux d’électrode tridimensionnels sur des substrats de petites dimensions via des
procédés de micro-fabrication compatibles avec la technologie silicium.

L'intégration des éléments de stockage au sein d’un systeme a pour objectif global d’aller
vers l'autonomie énergétique totale de microsystemes et vers I'élimination des batteries,
pour des applications requérant une durée de vie illimitée. L'application la plus logique et
immédiate pour cette intégration est le nceud de capteur autonome. Dans ce systeme, les
différents éléments sont le récupérateur d’énergie environnante, le circuit de gestion de
I’énergie, le module de transmission RF et le capteur. Le stockage doit étre alors défini lors
de la conception du circuit de gestion de I'énergie pour répondre a un cahier des charges
spécifiqgue ou sont précisés : les conditions environnementales (basses ou hautes
températures), le volume alloué, la durée de vie... Il est nécessaire, dans la perspective
d’intégration, de proposer des solutions technologiques pouvant étre compatibles avec les
modes de réalisation des autres éléments du circuit. Une réalisation technologique
monolithique pourrait étre en effet envisagée ol la puce du stockage contiendrait une partie
de I'électronique et/ou la partie capteurs. Cet axe devra se faire conjointement aux
développements sur les microsystemes de récupération d’énergie qui se poursuivent au sein
du LAAS ou par des partenariats.

Dans une perspective systeme, les éléments de stockage doivent étre dans tous les cas
associés a une électronique gérant les niveaux de charge. C'est donc l'intégration premiere
qui s’'impose a nous. Si les niveaux de tensions requis pour le fonctionnement du systeme
excedent les tensions maximales des supercondensateurs, une mise en série est nécessaire.
Il est alors impératif d’introduire un circuit d’équilibrage (de charges ou de tensions). Pour
aller plus loin, il est également envisagé de démontrer le concept de stockage adaptatif ou
“intelligent”. La capacité de stockage s’adapterait au niveau d’énergie disponible (récupérée)
et aux besoins de la charge. Pour ce faire, une mise en série/parallele de
supercondensateurs par le biais d’interrupteurs doit étre implémentée. Ce genre d’approche
a été proposé pour des supercondensateurs discrets au LAAS [58]. L'enjeu sera ici de

démontrer le concept sur puce avec des micro-supercondensateurs.
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PERSPECTIVES DE RECHERCHE : ERC 3D-CAP

Comme nous l'avons vu dans ce manuscrit, quel que soit le micro-dispositif considéré
pour le stockage de |'énergie électrique, une grandeur prend une importance toute
particuliére : la surface projetée (“footprint area” en anglais). En effet, I'intégration d’un
micro-supercondensateur, d’'une micro-batterie ou d’un micro-dispositif hybride (associant
une électrode capacitive et une électrode faradique) aux micro-systémes électroniques
demande une certaine compatibilité de forme avec ceux-ci, c’est-a-dire une surface la plus
proche possible de celle du composant alimenté ou celle dédiée a son intégration. Cette
surface projetée devient une grandeur critique alors que le poids et le volume du systéme
(en particulier son épaisseur) ont souvent une moindre importance. En conséquence, on
s’intéressera a I'énergie et a la puissance surfacique (J/cm? et W/cm?) du systéme, I’objectif
étant d’augmenter de maniere concomitante I'énergie et la puissance.

Afin de réduire les distances de diffusion (pour augmenter la puissance du dispositif) et
augmenter la quantité de matériau actif par unité de surface (pour augmenter I'énergie
spécifique), une approche tridimensionnelle consistant a déposer le matériau actif sur des
collecteurs de courant a fort rapport de forme est a mon sens la voie la plus prometteuse.
Cette approche est similaire pour les micro-batteries et pour les micro-supercondensateurs.
Mes perspectives de recherche reposent ainsi sur ces 2 axes principaux : le développement
des micro-batteries 3D et la poursuite de mes activités de recherche sur les micro-
supercondensateurs 3D. Ce dernier volet sera financé par mon projet ERC démarrant le

1°" avril 2018.

1. Micro-batteries 3D

Pour diminuer les distances de diffusion de I'ion Li*, la plupart des travaux ont porté depuis
25 ans sur des systémes “plats” présentant une configuration 2D (Figure 31). Ces micro-
batteries 2D s’appuient sur les techniques de couches minces. Sur la surface plane des
collecteurs de courant sont déposées de fines couches de matériau actif et la distance inter-
électrode est minimisée. Généralement obtenues par dép6t PVD, ces couches ont des
épaisseurs comprises entre 0,1 et quelques microns. L'avantage de cette minceur est que le

transport de matiére au sein des électrodes et de |'électrolyte est largement facilité. Les
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accumulateurs ainsi congus utilisent pour la plupart des technologies Li-ion (réaction
d’insertion et d’alliage). L'implémentation en couche mince apporte alors un autre avantage
: elle permet de diminuer les contraintes mécaniques dues a la formation de I'alliage entre

lithium et matériau actif.

Cathode
Current
Collector

Anode Current Collector

Figure 31 : Représentation schématique de la configuration d’'une micro-batterie 2D conventionnelle.

En fait, lors de la conception d’'une micro-batterie 2D, il existe toujours un compromis entre
puissance et capacité d’une électrode. Une couche trés mince présente de bonnes
performances en matiére de puissance et régime de décharge mais sa capacité est limitée
par la faible quantité de matériau actif. A I'inverse, si on augmente I'épaisseur de la couche,
la capacité augmente mais les performances en puissance s’effondrent. Pour améliorer cette
technologie, il est nécessaire de développer des électrodes a la fois puissantes et
énergétiques.

Actuellement, les micro-batteries 2D conventionnelles sont capables de délivrer une densité
d’énergie allant de 1 a 2 J/cm? [59], soit inférieure a I'énergie nécessaire pour alimenter un
capteur autonome, un MEMS ou une puce RFID (typiqguement 100 a 200 J/cm?).

L’énergie surfacique E (en mJ/cm?) d’'une micro-batterie peut étre exprimée de la facon
suivante :

E=kxUxQ/3600 (3)
ou k est le facteur de forme, U est la tension (en V) et Q la capacité surfacique (en mAh/cm?).
Ainsi, tout comme les micro-supercondensateurs, I'augmentation de I'énergie surfacique
passe par un accroissement du facteur de forme k, c’est-a-dire du rapport de la surface
active sur la surface d’empreinte géométrique (de I'ordre du mm?2). A partir de ce constat, le

passage d’une topologie planaire (2D) a une topologie tridimensionnelle (3D) a été proposé
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afin d’obtenir un gain de surface spécifique de matériau actif sur une empreinte

géométrique déterminée tout en préservant la puissance du micro-dispositif.

1.1. Configuration 3D

Le concept de micro-batterie 3D, consistant a élaborer des électrodes tridimensionnelles
de tres grande surface spécifique, fait aujourd’hui I'objet d’une tres riche littérature [60-68].
L'intérét de cette micro ou nano-structuration est que le matériau actif se trouve toujours en
couche mince, mais en quantité plus importante puisque la surface de I'électrode est
augmentée. Cette approche propose d’importants défis scientifiques et techniques comme
la réalisation de collecteurs de courant ou d’électrodes structurés, le dép6t conforme de
matériaux actifs sur ces nanostructures, 'ajout d’électrolyte, les contacts électriques et
parfois la préparation simultanée de I'anode et de la cathode.
Je souhaiterais ainsi développer, dans les années a venir, cette approche tridimensionnelle
en m’appuyant sur les tres bons résultats déja obtenus avec nos micro-supercondensateurs
3D. Mon objectif est d’utiliser les structures métalliques tridimensionnelles élaborées par
DHBT ou co-dépot DHBT (cf. Chapitre IV) avec des facteurs de forme k > 1000, pour
déposer de maniére conforme par ALD une fine couche de matériau de batterie. Je compte
pour cela m’appuyer sur des collaborations nationales (C. Lethien, IEMN et T. Brousse, IMN)

et internationale (R. Hahn, IZM Fraunhofer) pour le dép6t des matériaux d’électrode.

1.2. Matériau d’électrode

A I’heure actuelle, le marché du stockage d’énergie de I’électronique portable est de loin
dominé par les micro-batteries Li et Li-ion [69]. L'élément lithium posséde en effet des
propriétés uniques le rendant imbattable pour le stockage et le transport des charges
électriques : c’est le plus léger de tous les éléments chimiques solides a température
ambiante (densité de 0,53 g/cm3), il posséde la capacité théorique la plus élevée
(3860 mAh/g) et le plus faible potentiel électrochimique (-3,04 V vs. SHE). Toutes ces
caractéristiques combinées font de cette électrode la meilleure en matiere de densité
d’énergie gravimétrique.
Mais comme mentionné précédemment, cette unité de mesure n’est pas du tout adaptée
pour caractériser un stockage d’énergie sur puce. La taille et la compacité étant les premiers

criteres de sélection, il est impératif de considérer toutes les propriétés normalisées a la
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zone d'empreinte sur la puce. Les micro-batteries Li et Li-ion atteignent ainsi leur limite pour
les microsystemes embarqués. Des métaux alternatifs, caractérisés par une énergie
gravimétrique inférieure a celle du lithium, possédent une capacité volumétrique théorique

beaucoup plus élevée (Figure 32).
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Figure 32 : Comparaison des capacités gravimétriques et volumétrique, du potentiel standard de réduction et
de I'abondance dans la croute terrestre de certains métaux anodiques (d’aprés [70]).

Dans les prochaines années, mon objectif sera ainsi d’investiguer, en paralléle a mon projet
ERC, différents matériaux d’électrodes possédant des capacités volumétriques supérieures
a celles du lithium dans le contexte bien précis du développement de micro-batteries pour
I’électronique embarquée. Je souhaite développer cet axe de recherche en m’appuyant sur
des collaborations avec des laboratoires de recherche spécialisés dans les matériaux
d’électrode ainsi que sur le recrutement d’un post-doctorant dont la tache sera uniquement

consacrée au développement de ces micro-batteries 3D a forte densité d’énergie surfacique.

2. Micro-supercondensateurs 3D

De nouveaux types d’électrodes, basées sur des architectures tridimensionnelles, ont permis
a des micro-supercondensateurs de rivaliser avec les micro-batteries sur le plan des
performances énergétiques, tout en maintenant leurs avantages en matiere de cyclabilité et
de densité de puissance. Ces résultats démontrent de maniére indéniable le fort potentiel
des micro-supercondensateurs RuO, comme composants de stockage pour I'électronique
embarquée. Cependant, bien que les capacités spécifiques de ces micro-dispositifs
dépassent de 3 ordres de grandeur celles de la plupart des micro-supercondensateurs
rapportés dans la littérature, le support poreux est entierement imprégné par le film épais

du matériau pseudocapacitif RuO; (Figure 29a et Figure 33a). La synthese chimique de
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couches minces est en effet difficilement contrélable par voie humide, surtout si I'on
souhaite un dépot conforme sur des structures aussi poreuses. Le matériau actif bloquant
une partie significative de la surface du collecteur de courant poreux, une partie importante
de I'oxyde de ruthénium n'est donc pas utilisée pour le stockage d'énergie. Par ailleurs, les
capacités extraordinaires mesurées s'accompagnent d’une puissance légerement inférieure
a celle des supercondensateurs classiques. Ces micro-supercondensateurs ont également
été testés dans un électrolyte H,SO4 aqueux, limitant la tension a environ 1 V a cause de la
décomposition électrochimique de I'eau a des tensions plus élevées.

a) b)
Electrolyte RuO,

Mfi?ﬁ\ 4 mm

Porous current collector

Figure 33 : a) Représentation schématique d’une couche épaisse de RuO, électrodéposée sur un collecteur de
courant 3D avec un accés limité aux ions de I'électrolyte et de la quantité de RuO; impliquée dans le stockage
d’énergie. b) Couche mince de RuO; déposée sur un collecteur de courant poreux avec une large surface
effective exposée.

Le défi a relever maintenant est d'améliorer la surface effective de I'oxyde de ruthénium afin
de surpasser les propriétés des micro-batteries Li. Alors que le lithium est imbattable en
matiére de densité d’énergie gravimétrique, le ruthénium possede une densité d’énergie
volumétrique bien supérieure. Or, comme nous l|'avons vu dans ce manuscrit, les
performances gravimétriques ne sont pas pertinentes pour caractériser des micro-dispositifs
alimentant des microsystemes électroniques embarqués. L'objectif ultime est d’améliorer de
maniére concomitante |'énergie surfacique et la densité de puissance des micro-
supercondensteurs sans sacrifier leur durée de vie. Le verrou technologique est ainsi de
déposer de maniére conforme une couche trés fine de RuO; sur des structures a fort rapport
de forme. Il convient ainsi de maitriser I'épaisseur du matériau déposé afin de ne pas
complétement “boucher” l'accés de la micro-/nanostructure a I'électrolyte. Une
optimisation conjointe des dimensions du squelette 3D et de I'épaisseur du matériau actif

apparait donc nécessaire.
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A cet effet, la technique de dépdt chimique en phase vapeur par flux alternés, plus
communément appelée Atomic Layer Deposition (ALD), est une technique récente dérivée
du dépot chimique en phase vapeur (CVD). Ce procédé de dépot est basé sur I'introduction
séquentielle de précurseurs, ce qui permet de fabriquer le matériau monocouche par
monocouche et rend la croissance autolimitante et contrélée par la surface. Cette technique
permet donc un contrOle trés précis de |'épaisseur du film et permet d'obtenir des
revétements conformes de couches minces sur des substrat complexes (Figure 33b). Cette
stratégie assurera une surface exposée incroyablement plus élevée et une utilisation accrue
de la matiére active, ce qui se traduira par une capacité et une densité d'énergie beaucoup
plus élevées pour une surface d’empreinte limitée. Par ailleurs, en plus de faciliter la
pénétration de I'électrolyte, les structures 3D poreuses facilitent également le transport des
électrons car elles agissent comme des collecteurs de courant, assurant simultanément une
faible résistance électrique et donc une forte puissance. Combiné a de nouvelles structures
tridimensionnelles extrémement poreuses, des percées majeures avec des capacités
spécifiques atteignant 50 F/cm? (contre actuelle